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RESUMEN 

 

El tranque de relaves Barahona N°II corresponde a un depósito de 35 Mt y ley media de CuT 

evaluada 0,32%, generado a partir de los relaves de flotación provenientes de la explotación del 

yacimiento El Teniente. Este pertenece a la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), y 

consiste en un depósito tipo pórfido cuprífero de edad Mioceno superior-Plioceno. La 

mineralización explotada durante los años de funcionamiento constante del tranque (1922-1936) 

consistía en calcosina, covelina y óxidos de cobre como atacamita, malaquita, crisocola y 

ocasionalmente cuprita y cobre nativo. 

 

Este estudio se enfoca en analizar la fracción más densa (> 3 g/cm
3
) del tranque de relaves, con el 

objetivo de caracterizar las especies más pesadas, evaluando cambios en las condiciones 

físicoquímicas en base a los minerales densos, además de posibles redistribuciones de elementos 

de tierras raras (REE). La separación de los minerales se logra mediante la técnica de separación 

por líquidos densos, mientras que el análisis por microscopio electrónico de barrido (SEM) 

otorga espectros elementales e imágenes de electrones retrodispersados (BSE). Por otro lado, se 

utilizan métodos estadísticos para subdividir el tranque en siete diferentes tipos de relaves, de 

acuerdo a sus características de composición y granulometría. La aproximación de equilibrio 

mineral (AEM) permite asociar los minerales encontrados en cada tipo a diferentes rangos de 

condiciones fisicoquímicas genéticas. 

 

El tranque de relaves Barahona N°II no presenta concentraciones significativas en su fracción 

pesada. El cobre y el molibdeno no se ven movilizados y se emplazan en su gran mayoría en los 

minerales de ganga desechados en primera instancia. A su vez, los REE se mantienen en 

minerales accesorios (xenotima y monacita) que no presentan alteraciones. En los niveles 

superficiales, existe una concentración mayor de bismuto, iodo y cloro, este último captando y 

cristalizando especies con plomo, lo que puede ser de interés para el tratamiento de metales 

pesados. 

 

A grandes rasgos y de forma general, el pH tiende a aumentar con la profundidad, mientras que el 

Eh se ve reducido hasta niveles negativos. Sin embargo, el contacto con los gases atmosféricos, la 

humedad y la granulometría generan un comportamiento heterogéneo dentro del tranque. Aun 

así, el tranque presenta más especies secundarias densas en superficie, lo que además de asociarse 

con condiciones favorables, se relaciona con la formación de arcillas en profundidad, la que 

estaría inhibiendo la cristalización de minerales más densos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La demanda mundial de minerales y metales va en aumento: un incremento anual del 2% de la 

demanda significa que la producción actual debe duplicarse cada 38 años (Báez, 2015). 

Afortunadamente, las tecnologías de extracción de minerales han ido en aumento, llegando a 

permitir el reprocesamiento de relaves mineros para la obtención de metales descartados durante 

una primera extracción. El tranque de relaves Barahona N°II fue utilizado desde el año 1929 

hasta 1936 (con un uso posterior intermitente) para la contención de los residuos de flotación 

provenientes de la explotación del yacimiento El Teniente, un pórfido de cobre gigante. Dentro 

de este depósito se presume la existencia de ciertos elementos estratégicos, como lo son las 

tierras raras (REE). El tranque Barahona N°II ha sido objetivo de bastantes estudios privados y al 

menos dos por parte del Instituto de Geología Económica Aplicada (Alcalde, 2015; Húmeres, 

2017), por lo que puede considerarse adecuado para llevar a cabo un análisis más específico, con 

énfasis en la fracción pesada. 

 

El presente estudio corresponde a un tratamiento de muestras ya examinadas, separando sus 

componentes más densos para observar con mayor detalle la existencia y preservación de 

posibles concentraciones de elementos, comprendiendo así los factores que afectarían a supuestos 

procesos de enriquecimiento secundario dentro del tranque de relaves. Este proyecto de memoria 

implica filtrar la fracción pesada de once muestras seleccionadas como muestras típicas del 

tranque, provenientes de cuatro diferentes sondeos distribuidos de sur a norte (BH2-5, BH2-7, 

BH2-8, BH2-10 respectivamente), cada una de diferente profundidad, para así obtener datos que 

indiquen el emplazamiento de una posible redistribución secundaria de elementos pesados dentro 

del depósito. 

 

En relación a la actualidad nacional, la Ley 20.551, vigente desde el 2012, regula el cierre de 

faenas e instalaciones mineras. La explotación de elementos estratégicos sería una rigurosa 

maniobra tanto de control como de clausura de los depósitos de relave antiguos, ya que debe 

contemplar el plan de cierre de acuerdo a la normativa actual. Esto contribuiría tanto a la 

rentabilidad de los proyectos mineros, así como también al cuidado del medio ambiente (Falcón, 

2016). 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo General 

 

Separar y caracterizar la fracción pesada de las muestras del tranque de relaves Barahona N°II, en 

busca de evidencias de mineralización secundaria, la cual haya generado una concentración de 

Cu, Mo y/o REE. 

 

1.1.2.  Objetivos Específicos 

 

1.  Caracterizar el comportamiento del tranque en función de los elementos más pesados. 

2.  Determinar la existencia de minerales densos de valor económico dentro del tranque. 

3.  Identificar minerales secundarios de alta densidad formados en el tranque y reconstruir las   

 reacciones químicas que ocurren en estos ambientes. 

 

1.2. UBICACIÓN Y ACCESOS 

 

El tranque de relaves Barahona N°II se encuentra ubicado en la Mina El Teniente, 41 km al 

noreste de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, a una altitud promedio de 

1.660 m s.n.m. y sus coordenadas geográficas corresponden a  34°4’41’’ latitud sur y 70°30’43’’ 

longitud oeste (Figura 1.1). 

 

Para llegar al tranque desde Rancagua, se debe tomar la salida este hacia la carretera “El Cobre - 

Presidente Eduardo Frei Montalva” hasta la localidad de Colón Alto (23 km aprox.). Cabe 

mencionar la existencia del control Maitenes (CODELCO), que restringe la entrada pública al 

sector.  

 

Posterior al control, la carretera se divide en cuatro tramos que dan acceso a diferentes lugares de 

la localidad minera. El tranque se encuentra antes de cualquier bifurcación y es visible incluso 3 

km antes de llegar a Colón Alto. 
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Figura 1.1 Mapa de ubicación y acceso al tranque de relaves Barahona N°II. 

 

1.3. CLIMA 

 

A grandes rasgos, la zona presenta un clima “mediterráneo templado-cálido con estación seca” 

(CIMM, 1994), pero en el tranque se clasifica específicamente como “alpino-mediterráneo” 

(DET, 2013) al estar emplazado en la cordillera de los Andes. Las estaciones se presentan 

fuertemente marcadas, con más de 4 meses de verano seco y sólo 2 de invierno (CIMM, 1994). 

 

En el tranque, la temperatura promedio de los últimos 34 años ha sido de 12,6°C, con valores 

promedios que van desde los 5°C hasta los 18°C, mientras que la temperatura máxima alcanzó 

los 30,5°C (diciembre, 2001) y la mínima los -10,2 (julio, 2007). En la Figura 1.2 se comparan 

las temperaturas mensuales (un dato por hora) de 1985 (datos más antiguos obtenidos), 2013 (año 

de extracción de las muestras) y 2017 (datos más recientes obtenidos). Se nota una continuidad 
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general en el patrón de los rangos de temperatura (Figura 1.3), con una media mayor para el 

2013, pero una disminución notoria en el 2017. Además, se distingue un aumento en la diferencia 

de la temperatura media entre verano e invierno en los datos más recientes. 

 

 

   Figura 1.2 Datos de temperaturas mensuales en el Tranque Barahona N° II. Elaborado por E. Barrales. 

 

En la Figura 1.4 se muestran las precipitaciones mensuales de los mismos años mencionados 

anteriormente. Se distingue que en los últimos diez años la separación de estación seca-de lluvia 

es más notoria, concentrándose las precipitaciones en los meses de mayo-septiembre. Se nota 

también un aumento general en la precipitación anual, pero que ha ido disminuyendo desde el 

2013. Esto se condice con el período de sequía relativa registrado por la Dirección de 

Meteorología de Chile (2017). Aun así, los datos de precipitaciones anuales revelan que desde el 

año 2010 las precipitaciones se han estabilizado en valores cercanos a los 600mm anuales  

(Figura 1.5). 

 

La dirección del viento dominante es noroeste, con una inclinación hacia el oeste sin ninguna 

variación en las últimas décadas (Figura 1.6). Esto se explica dado que los factores 

predominantes son el relieve y la geomorfología próxima al lugar. 
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  Figura 1.3 Datos de temperaturas anuales en el Tranque Barahona N° II. Elaborado por E. Barrales. 

 

 

 

  Figura 1.4 Datos de precipitación total mensual en el Tranque Barahona N° II. 
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  Figura 1.5 Datos de precipitación anual entre los años 1985 y 2017. Elaborado por E. Barrales. 

 

 

 
 

   Figura 1.6 Datos de dirección e intensidad del viento en el Tranque Barahona N° II. A mayor  

  saturación del color de la columna, mayor velocidad de viento. Elaborado por E. Barrales. 
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1.4. TRABAJOS ANTERIORES 

 

Existe una gran cantidad de informes y evaluaciones mineras del tranque de relaves Barahona N° 

II, sin embargo la gran mayoría corresponde a estudios de carácter privado, por lo que su acceso 

se encuentra restringido. A pesar de lo anterior, hay publicaciones que tratan los tranques de 

relaves desde diferentes ámbitos, y el Proyecto “Secondary Mining of Strategic Elements” 

(SecMinStratEl) elaboró estudios que contemplan diferentes factores dentro de tranques chilenos. 

Es este proyecto el que se encargó de extraer las muestras del tranque Barahona N°II que han 

sido sujetas a diferentes estudios, incluyendo los de esta memoria. 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh, 1936) compila una monografía de la mina, 

planta, y fundición de la Braden Copper Company, la que recopila información detallada 

referente al método de explotación, función del molino, de la planta concentradora y de la 

fundición de Caletones. Así mismo, describen los sectores explotados en la época, litología y 

producción, como también el uso de los tranques de relaves. 

 

En 1975, Camus compone la geología del depósito El Teniente, haciendo énfasis en la alteración 

de la roca caja, diferenciando los distintos eventos mineralogénicos que afectan el yacimiento y 

detallando los minerales que existen en la zona. 

 

El Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM), en 1994 propone un proyecto de 

lixiviación bacteriana dentro del tranque Barahona N°II y el tranque Cauquenes en columnas 

piloto, obteniendo información climatológica importante. Para esto, genera una caracterización 

física y mineralógica de ambos tranques. 

 

Dold & Fontboté (2001) realizan un estudio comparativo de tres tranques de relaves chilenos, 

encontrando en relaves del Teniente (Cauquenes) una zona de oxidación dominada por jarosita, 

schwertmannita y una capa mixta tipo vermiculita. 
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En Hansen et al. (2005) se estudia la influencia del tamaño de grano en la especiación del cobre, 

determinando que en el particulado más fino dominan los carbonatos y óxidos de cobre, mientras 

que en la fracción gruesa el cobre se encuentra en mayor medida como especies sulfuradas. 

 

En Smuda et al. (2008) se analiza la geoquímica de tranques de relave alcalinos recientes, 

indicando la importancia de controlar el drenado ácido de mina (AMD) en etapas tempranas. Para 

su estudio, toma en consideración las implicancias de las fuentes y la movilidad de los elementos 

presentes, sumados a algunos parámetros hidroquímicos, evaluando así los procesos que afectan a 

los relaves. 

 

El 2008, Kelm et al. analiza la distribución de elementos traza en los suelos aledaños a la mina El 

Teniente, incluyendo el sector de los tranques de relave. Tanto el cobre como el molibdeno 

presentan un enriquecimiento en los suelos asociados a los tranques. Además, este estudio hace 

hincapié en lo relevante que son los más de 70 años de emisiones por parte del horno de 

fundición Caletones, aportando elementos a la superficie del tranque. 

 

Posteriormente, Smuda et al. (2014) estudia los ciclos elementales durante la transición de 

ambiente alcalino a ácido en los tranques de relave de pórfidos de cobre al norte de Chile, 

revelando la importancia de la influencia climática, la mezcla de aguas y los cambios 

mineralógicos. 

 

Alcalde (2015) realiza una caracterización general del tranque Barahona N°II, definiendo como 

factores relevantes para una posible recuperación del cobre: el tamaño de grano, la 

reorganización química y la segregación hidráulica. 

 

Húmeres (2017) genera una caracterización químico-mineralógica del tranque, dando una lista de 

minerales encontrados, además de encontrar un quiebre granulométrico a los 25 m de 

profundidad, asociándolo al nivel freático. Este estudio, ligado al proyecto SecMinStratEl, genera 

una base sólida con la cual contrastar nuestros resultados, obteniendo así un mejor entendimiento 

del comportamiento del tranque de relaves Barahona N° II. 
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Tabla 2.1  Litologías de la mina El Teniente (Modificado de Camus, 1995.  Edades de Cannell, 2005) 

2. MARCO TEÓRICO, GEOLÓGICO E HISTORICO 

 

2.1. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL  

 

La mina subterránea El Teniente corresponde a un depósito tipo pórfido cuprífero, ubicado 67km 

al noreste de la ciudad de Rancagua, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. El 

tranque de relaves Barahona N°II está compuesto de los depósitos de deshecho generados en los 

procesos de extracción de la mina El Teniente, en su gran mayoría entre los años 1922 y 1936.  

 

Húmeres (2017) reúne una exhaustiva recopilación geológica de la zona, detallando 

minuciosamente las secuencias de rocas sedimentarias y las rocas intrusivas que posteriormente 

las atraviesan (Figura 2.1). Al no ser el propósito de este trabajo el estudio geológico, solo se 

indican aquí las principales formaciones en orden cronológico decreciente (Tabla 2.1). 

 

 

EDAD FORMACIÓN TIPO DE ROCA/INFORMACIÓN 

Plioceno (≈ 3.8 Ma) Dique Lamprófiro Lamprófiro de hornblenda 

Plioceno (≈ 4.8 Ma) Pórfido Latítico En el interior de la Pipa Braden 

Plioceno (≈ 4.7 Ma) Formación Braden Chimenea de brecha – Pseudo-estratificación 

Plioceno (≈ 5 Ma) PERÍODO  PRINCIPAL  DE MINERALIZACIÓN  DE  COBRE 
Plioceno (≈ 5.3 Ma) Pórfido Dacítico Diques de pórfido dacítico 

Plioceno (≈ 5.5 Ma) Diorita Cuarcífera Intrusivos relacionados al batolito 
Mioceno (≈ 10 Ma) Farellones 

Superior (760 m) 
Aglomerados volcánicos y estratos piroclásticos 
intercalados con flujos de basaltos y andesitas  

Mioceno (≈ 10 Ma) Farellones Medio 
 (760 m) 

Flujos de andesita epidotidizada con sedimentos 
lacustres estratificados 

Mioceno (≈ 10 Ma) Farellones Inferior  
(1220 m) 

Andesita extrusiva extremadamente masiva y 
homogénea. Escasos estratos lenticulares de 
aglomerado y  andesitas vesiculares / 
amigdaloidales. Roca caja principal 

Mioceno Inf (≈20 Ma)   INCONFORMIDAD 
Oligoceno- 
Mioceno Inferior  
(≈ 25 Ma) 

Coya-Machalí 
(3000 m) 

Flujos extrusivos y rocas volcánicas. Sedimentos 
lacustres estratificados 
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Figura 2.1 Mapa geológico de la zona de la mina El Teniente (extraído de Húmeres 

(2007),  modificado de Floody y Huete, 1998 en Muñoz, 2011). 

 

 

 

Si bien las rocas estratificadas más antiguas de la zona datan del Jurásico, la unidad base de El 

Teniente corresponde a la Fm Coya-Machalí (Klohn, 1960) cuya edad es Oligoceno-Mioceno 

Inferior. La Fm Coya-Machalí se compone por secuencias intensamente plegadas de coladas, 

brechas y tobas de carácter andesítico, con algunos niveles traquíticos y riolíticos e intercalados 
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con limonitas, areniscas y conglomerados finos (Charrier y Lillo, 1973). Esta unidad posee un 

espesor aproximado de 3.000 m y limita a techo con la Fm Farellones por una disconformidad 

angular producto de la Orogenia Pehuenche (Charrier et al., 2007). La Fm Farellones consiste en 

una secuencia subhorizontal de edad miocena (Charrier y Munizaga, 1979) de sedimentos 

continentales y flujos de lava andesítica, basáltica y riolítica, con intercalaciones piroclásticas. El 

espesor expuesto total de esta formación en el área circundante al depósito es de 2.500 m 

aproximadamente. Tanto la Fm Coya-Machalí como la Fm Farellones se ven afectadas por un 

metamorfismo de bajo grado, reconocido en Chile central por Levi (1970) como metamorfismo 

de enterramiento. 

 

La composición promedio de las rocas intrusivas expuestas dentro del sector corresponde a 

granodiorita (Camus, 1975), distinguiéndose también granitos, tonalitas, monzodioritas 

cuarcíferas y dioritas. Estas se presentan en forma de batolitos, stocks, apófisis, diques y filones 

manto (Reich, 2001). Las rocas intrusivas más jóvenes presentes dentro de la mina corresponden 

a diques en anillo de composición latítica y de mineralización tardía, además de diques 

lamprófiros post-mineralización (Vry et al., 2010). 

 

2.2. GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

 

El yacimiento se encuentra alojado dentro del Complejo Máfico El Teniente (Arévalo et al., 

2002), que a su vez, está dentro de la Fm Farellones. Este complejo, que data del Mioceno, fue 

posteriormente intruido por una serie de plutones félsicos-intermedios, que están asociados a 

múltiples complejos de brechas, tanto ígneas como hidrotermales. La característica principal del 

depósito es una estructura post-mineralización, la llamada “chimenea de brecha”, que se 

compone de un centro estéril denominado “Brecha Braden” (Formación Braden), envuelto en una 

brecha de turmalina mineralizada (Vry et al., 2010). Ambas brechas contienen fragmentos 

redondeados a subangulosos, cementados por una matriz de harina de roca y localmente material 

tobáceo. La unidad se encuentra bien consolidada y el tamaño de los fragmentos varía desde unos 

pocos centímetros a 2-3 m. El producto resultante es una roca tipo “concreto” de color grisáceo 

(Camus, 1975). Hay que señalar que el nombre “Complejo Máfico” no es geológicamente 

correcto, ya que se asocia también a las rocas volcánicas y volcanoclásticas descritas como 
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“andesitas de la mina” por los geólogos mineros, además de rocas plutónicas de composición 

andesítica (Húmeres, 2007).  

 

Dada la inmensa complejidad de la interpretación genética, resultado de múltiples eventos 

hidrotermales, simplificaremos la petrografía en base al objetivo de este estudio y la reduciremos 

únicamente a las especies minerales, discriminando diferenciaciones texturales de los tipos de 

roca presentes. 

 

Actualmente, en la ficha técnica digital del USGS de la mina El Teniente, se listan los minerales 

presentes (sin mencionar los minerales formadores de roca, debido a su ubicuidad). En la Tabla 

2.2 se enumeran estos minerales, clasificados según Strunz (1982). 

 

Tabla 2.2 Minerales registrados dentro de la mina El Teniente (USGS, 2008). 

I. Elementos 

Nativos 

Cobre 

II. Sulfuros y 

Sulfosales 

Antimonita, blenda, bornita, calcosina, digenita, calcopirita, covelina, 

galena,  magnetita, molibdenita, pirita, enargita, tetraedrita, tennantita 

III. Halogenuros -   

IV. Óxidos e 

Hidróxidos 

Cuprita, tenorita, goethita, limonita, hematita, especularita, rutilo 

V. Carbonatos y 

Nitratos 

Azurita, calcita, malaquita, rodocrosita 

VI. Sulfatos y 

 Wolframatos 

Alunita, anhidrita/yeso, baritina, brocantita, scheelita 

VII. Fosfatos Apatito 

VIII. Silicatos Actinolita, biotita, clorita, crisocola, epidota, caolinita, illita, dickita, 

montmorillonita, esmectita, pirofilita, sericita, turmalina 
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2.3. ALTERACIONES Y MINERALIZACIÓN 

 

Dentro del yacimiento El Teniente, se han descrito cinco episodios de alteración hidrotermal 

hipógena y uno supérgeno. En la Tabla 2.3 se resumen las características y diferencias de estos 

procesos, poniendo énfasis además en los minerales asociados a cada una. 

 

Tabla 2.3  Alteraciones en El Teniente y su mineralogía. Basada en Húmeres (2017) de  Howell y 

  Molloy, 1960; Cuadra, 1986; Arévalo et al., 2002; Cannell, 2004; Cannel et al., 2005) 

 
Etapa 

 
Tipo de 

Alteración 

 
Estructuras 
generadas 

 
Minerales 
asociados 

Etapa de 
Premineralización 
(≈6 Ma) 

 
Cuarzo-

sericítica / 
Biotitización 

 
Vetillas gruesas 

estériles 

 
Cuarzo, anhidrita, clorita, 

magnetita, turmalina, actinolita, 
epidota 

 
 
Etapa 
Tardimagmática 
(≈5.5 Ma) 

 
 

Potásica / 
Propilítica 

 
 

Vetillas con 
mineralización 

 
Feldespato potásico, biotita, 

anhidrita, cuarzo, clorita, albita, 
turmalina, sericita, epidota, 
calcita, bornita, calcopirita, 

pirita, molibdenita 

Etapa Hidrotermal 
Principal 
(≈4.9 Ma) 

 
Cuarzo-
sericítica 

 
Vetillas gruesas con 
halos de alteración 

 
Cuarzo, sericita, clorita, 

anhidrita, calcopirita, pirita, 
molibdenita 

Etapa Hidrotermal 
Tardía 
(≈4.7 Ma) 

 
Potásica 

 
Vetas y vetillas sin 
halos de alteración 

 
Anhidrita, yeso, turmalina, 

siderita, cuarzo, clorita, pirofilita, 
calcita, bornita, calcopirita, 

pirita, tetraedrita, tennanita 

 
Etapa Póstuma 
(≈4.5 Ma) 

 
 

Sericítica 

 
Relleno de fracturas 

y cavidades 

 
Sericita, calcita, pirita, yeso, 

ankerita, siderita, baritina, 
turmalina, cuarzo, apatito, 

blenda, galena, calcopirita, 
tetraedrita, tennantita 

 
Etapa Supérgena 
(< 4 Ma) 

 
 

Supérgena 
(Argílica) 

Zona de lixiviación 
 

Zona de oxidación 
 

Zona de 
enriquecimiento 

secundario 

Caolinita, montomorillonita, 
alunita, sericita, goethita, jarosita 

 
Malaquita, crisocola, brocantita, 

antlerita, azurita, calcofilita 
 

Covelina, calcosina, cuprita, 
cobre 
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Según Camus (1975), la alteración argílica originó una depositación abundante de calcosina 

secundaria relacionada a la presencia de aguas meteóricas oxigenadas, las cuales habrían 

producido ácido sulfúrico altamente ionizado en sulfuros primarios de cobre y hierro. El autor 

propone que el bajo pH y temperatura de estas aguas provocaron un fuerte metasomatismo 

hidrogenado, dando como resultado el reemplazo de todos los silicatos de sodio y potasio por 

caolinita. 

 

La formación de alunita se produciría donde existiesen sulfatos libres (Hemley & Meyer, 1967). 

Estas aguas meteóricas, en conjunto a los iones H
+
, acarrearon sulfato de cobre en solución, que 

se depositó como calcosina secundaria y arcillas. 

 

El cobre en la Fm Farellones alcanza un valor promedio de 200 ppm. En contraposición, en el 

área mineralizada (0,5% Cu), el valor asciende hasta 10.000 y 15.000 ppm. Para explicar este 

incremento, Camus (1975) sugiere un origen profundo de este elemento, descartando una simple 

reubicación del cobre por alteración. En otras palabras, la inmensa cantidad de mineralización no 

solo se explica por el grado de alteración en el depósito, sino que además el magma ascendente 

debe haber estado enriquecido en metales. 

 

2.4. TRANQUE DE RELAVES BARAHONA N°II 

 

El 1 de diciembre de 1928 en las cercanías de la ciudad de Talca, ocurre un terremoto de 

magnitud 7,6 Mw, el que generó un desprendimiento del muro del tranque de relaves Barahona 

N°I. Este accidente liberó 3,75 millones de toneladas de relaves río abajo, ocasionando la muerte 

de 54 personas (IDIEM, 1991). El accidente dio paso a la construcción de otro tranque (Barahona 

N°II) en la parte superior de la cuenca del río Barahona, utilizándose un método diferente de 

construcción (aguas abajo). Este nuevo método posee la característica de considerar un desagüe 

adecuado de la subfundación, manteniendo el tranque lo más seco posible (IIMCh, 1936). 

 

Este tranque está conformado por un muro norte (Muro 3) de 19 m de alto y una longitud de 450 

m, además de un muro sur (Muro 2) de 70 m de altura y 1.500 m de longitud. Según el IIMCh, 

para 1936 se reunieron cerca de 32 millones de toneladas de relaves (base seca) dentro del 
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tranque. Estos relaves provienen de las minas Bornita, Teniente y Fortuna, cuyas litologías 

explotadas consisten, en su mayoría, en rocas andesíticas de textura porfídica, fuertemente 

fracturadas con sulfuros diseminados. La mena principal explotada consistía en calcosina, 

covelina y óxidos de Cu de la zona de enriquecimiento secundario del yacimiento (DET, 2008). 

 

Conocido en ese entonces por el nombre de Sitio “K” N°2, el actual tranque de relaves Barahona 

N°II estuvo operando de forma ininterrumpida desde febrero de 1929 hasta febrero de 1936 

(IIMCh, 1936), dando paso al funcionamiento del tranque Cauquenes, ubicado al sur de la ciudad 

de Rancagua. Posteriormente, el tranque Barahona N°II ha sido usado intermitentemente como 

tranque de apoyo para la depositación de material más grueso, llegando a albergar 15 m de 

material superficial (Húmeres, 2017). Hasta la fecha, el tranque se encuentra en estado operativo 

eventual, siendo usado en casos de emergencia por episodios de lluvia extrema y durante trabajos 

en las canoas de relave. Según Codelco (2008) el cuerpo del tranque tiene aproximadamente 1,9 

km de ancho al sur y se extiende aproximadamente 1,7 km hacia el norte, alcanzando una 

superficie aproximada de 1,8 km
2
, que incluye alrededor de 53,3 Mt de material. Su cierre 

definitivo se contempla para el año 2088 (IDIEM, 1991).  

 

Durante el funcionamiento del tranque de relaves Barahona N°II, se utilizó un sistema de 

flotación ácida (ph 4,5), usando como reactivos: Aerofloat, Minerec <A>, ácido sulfúrico y ácido 

cresílico (IIMCh, 1936). En el Mining Chemicals Handbook (Day, 2002), obtenemos cierta 

información acerca de estos reactivos. Aerofloat (((CnH2nO)mO)2PSSH(NH4,Na)) es una 

denominación para un tipo de colectores aniónicos (ditiofosfatos), algunos de los cuales tienen 

propiedades espumantes. Minerec <A> (((C2H5)O)2CSSCO) también corresponde a un colector 

aniónico, pero del grupo de los formiatos de xantógeno o xantoformiatos. Para la flotación de 

minerales sulfurados de cobre, ambos se usan en conjunto para mejorar su rendimiento. El ácido 

cresílico (C7H8O) se mezcla con un porcentaje menor (entre 15-25%) de los colectores para 

diluirlos, mientras que el uso de ácido sulfúrico (H2SO4) tiene efecto adicional de limpiar las 

superficies de sulfuros parcialmente oxidados, con lo cual puede mejorarse la flotación con 

xantoformiatos (Pryor, 2012). En 1931 se experimentó con un circuito alcalino con cal, pero los 

resultados fueron inferiores a los obtenidos con ácido (IIMCh, 1936), volviendo las faenas al 

sistema anterior. 
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Húmeres (2017) resume detalladamente las litologías de extracción en ambos períodos del 

funcionamiento del tranque (1929-1936/1936-posterior), aunando información de Lindgren & 

Bastin (1922), Howell y Molloy (1960) y Camus (1975), dejando en claro una disminución de los 

contenidos de calcosina, además del aumento de calcopirita y bornita (actuales menas explotadas 

en el depósito). Señala además, que las litologías con alteración supérgena habrían sido 

completamente explotadas alrededor de 1960, dando paso a la explotación de sectores con 

alteración potásica y propilítica. En estos sectores la mineralización de mena estaría concentrada 

cada vez más en la calcopirita, mientras que la pirita se encontraría sin alterar y la proporción de 

arcillas sería reducida. Este cambio traería consigo en 1975 el paso del circuito de flotación ácido 

pH 4,5, a un circuito de flotación alcalino de pH 10,5 (DET, 2008). 

 

En un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC, 1980) se 

caracterizan los relaves contenidos en el tranque Barahona N°II, usando como información 

preliminar un recuento de especies efectuado sobre la cabeza mineral alimentada al concentrador 

correspondiente al año 1954 (Tabla 2.4). 

 

  Tabla 2.4 Composición mineralógica de cabeza alimentada al concentrador en el año 1954. 

Especie mineralógica % en peso Especie mineralógica % en peso 

Sericita 35,9 Calcopirita 1,3 

Cuarzo 32,8 Calcosina 1,2 

Clorita 9,1 Biotita 1,2 

Turmalina 6,1 Rutilo y mineral titanífero 1,0 

Pirita 3,1 Covelita 0,4 

Plagioclasa 3,0 Bornita 0,3 

Caolín 2,2 Crisocola, calcantita y óxidos de cobre 0,3 

Magnetita 2,0 Molibdenita, galena y otros 0,1 

 

A partir de 1985, la División El Teniente capta aproximadamente el 90% de las filtraciones del 

tranque Barahona N° II, las que son conducidas hasta Carén mediante una canoa de relaves; el 

excedente se suma a las filtraciones del tranque Barahona N° I y se descargan al río Coya 

(García, 2004). Sin embargo, la ficha web del Consejo Minero, actualizada a Marzo del 2018, 
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señala que el drenaje de aguas cuenta con un sistema de bombas de recirculación hacia la 

canaleta de relaves (denominado hidrovaciado), el cual reduciría las descargas al río Coya. 

 

Cabe mencionar la existencia de la planta de fundición Caletones en la cercanía del tranque, dado 

que desde 1922 hasta el 2003, era fuente de emisiones de dióxido de azufre, arsénico, mercurio, 

cadmio y plomo, entre otros materiales particulados. Estos podrían haber interactuado con el 

tranque, acidificando las aguas mediante una interacción SO2-H2O (Húmeres, 2017). Si bien en la 

actualidad Caletones cumple con la normativa de emisiones y las zonas de saturación del SO2, 

estas entraron en vigencia en 1990, casi 70 años después del inicio de actividad de la planta, por 

lo que no se puede descartar la incidencia de las emisiones en las cercanías (Kelm et al., 2008). 

 

Por ser el tranque de relaves Barahona N° II un sistema abierto, se debe considerar también el 

aporte de gases atmosféricos (O2, CO2) y partículas minerales (que pueden comportarse como 

aerosoles y desplazarse grandes distancias), especialmente para los elementos de mena más 

abundantes: el cobre y el molibdeno (García, 2004). 
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3. METODOLOGÍA 

 

Esta memoria se divide en dos etapas de gabinete separadas por una etapa de laboratorio, todo 

llevado a cabo en la Universidad de Concepción. Al trabajar con muestras ya recolectadas, se 

omite una etapa de terreno. 

 

3.1. ETAPA DE GABINETE I 

 

En esta primera etapa de trabajo se recopila la bibliografía pertinente tanto al estudio de tranques 

de relaves, como al análisis de fracciones pesadas y su investigación actual dentro de estos 

depósitos, además de los trabajos previos de los cuales se obtiene la información para efectuar el 

marco teórico. 

 

3.1.1. Selección de las muestras 

 

Las muestras trabajadas en este estudio corresponden a una pequeña selección (11 muestras) de 

un total de 225 que se recolectaron dentro del proyecto “Secondary Mining of Strategic 

Elements” (SecMinStratEl), llevado a cabo por la Universidad Técnica de Freiberg (Alemania) y 

la Universidad de Concepción (Chile), el cual se enfoca en evaluar la capacidad de extracción de 

elementos estratégicos en desperdicios mineros de Chile (Húmeres, 2017). Las muestras fueron 

tomadas a una distancia de 0,5 m una de la otra, entre octubre 2013 y abril 2014 por el Centro de 

Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM). 

 

Dentro de los análisis anteriores realizados por Jerez y otros (2018), se subdividen las muestras 

en varios grupos de diferentes características obtenidas mediante análisis de bajo costo. El 

tamaño de partículas fue medido por granulometría láser (Analysette 22 Microtec Plus - Fritsch) 

y la composición elemental se obtuvo a partir de fluorescencia de rayos X (Rigaku ZSX Primus 

II), ambos análisis efectuados en el Instituto de Geología Económica Aplicada (UdeC). Los datos 

obtenidos fueron procesados mediante un análisis estadístico de clusterización jerárquica. Los 

resultados consiguen agrupar las muestras en diferentes Tipos, cada uno con mineralogías y 

granulometrías similares entre las muestras que los forman. Para mitigar el impacto de los 
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elementos formadores de roca en el análisis estadístico, las concentraciones entre las muestras se 

normalizan a 1. El método se basa en el cálculo de las distancias del vector (𝐷𝑎𝑏) entre las 

muestras: 

 

𝐷𝑎𝑏 = ‖𝒙𝒂 − 𝒙𝒃‖ = √∑ (𝑥𝑖
𝑎 − 𝑥𝑖

𝑏)
2𝑛

𝑖     (1) 

 

donde 𝒙{𝑥1,𝑥1,… , 𝑥𝑛} son las características numéricas (20 contenidos elementales, P80 o la 

granulometría del 80% de las partículas más finas, fracción <2 μm, etc.) de las muestras a y b 

normalizadas al valor máximo entre todas las muestras. El procedimiento de cálculo genera una 

matriz de distancias, busca el par de muestras con la menor diferencia, redefine esta pareja como 

una nueva muestra con características promediadas y repite el ciclo hasta que todas las muestras 

estén clasificadas. El resultado de los cálculos se presenta en un dendrograma con distancias 

relativas entre los grupos de muestras (Figura 3.1). La muestra más típica de cada grupo se 

determina por la distancia mínima del vector (𝐴𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑) a la composición mediana 

(�̅�{�̅�1,�̅�1,… , �̅�𝑛}): 

𝐴𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = ‖𝒙 − �̅�‖     (2) 

 

para así definir un valor promedio de cada tipo, y con esto, las muestras más representativas. 

 

Las muestras típicas definidas por el análisis estadístico corresponden a cuatro de los sondajes: 

BH2-5, BH2- 7, BH2-8 y BH2-10 (un acrónimo para “Barahona N°II”, agregando el número de 

cada sondaje) y se le suma al código la profundidad de la muestra entre paréntesis. El 

emplazamiento de los sondajes va de norte a sur al aumentar el número: BH2-5 se ubica cercano 

al Muro 2, BH2-8 al este del centro del tranque, y BH2-10 en la cabecera del tranque (Figura 

3.2). Estos emplazamientos no solo definen la localización de las muestras, sino que también 

difieren en las condiciones geoquímicas internas del tranque. BH2-5, al estar en el sector más 

antiguo, posee una mayor profundidad total y, por lo tanto, las muestras más antiguas, además 

que la cercanía al Muro 2 puede alterar su granulometría general. BH2-8 es el sondaje 

“intermedio”, aunque cabe destacar que se ubica cerca de un flujo superficial que podría 

proyectarse en profundidad. 
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Figura 3.2 Mapa del tranque Barahona N°II. Se indican los puntos de los sondajes utilizados 

en este trabajo. 

 

Por último, BH2-10 se ubica en la parte reciente del tranque y no contiene depósitos del período 

de uso continuo (1929-1936), esto dado su baja profundidad (menos de 15 m). Ninguna de las 

muestras representativas se ubica en el pozo BH2-7, por lo que no será contemplado. Dentro de 

los once sondajes efectuados por el SecMinStratEl, solo BH2-5 y BH2-10 fueron hechos 

directamente en el cuerpo del tranque, los otros nueve (incluyendo BH2-8) aprovecharon diques 

excavados para investigaciones geotectónicas llevadas a cabo por Codelco. 
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La clasificación corresponde a siete tipos diferentes, enumerados del I al VII. Se pueden apreciar 

dos clúster diferentes: los tipos I y II reúnen una afinidad de más del 40% del universo de 

muestras, mientras que los tipos III, IV y V forman otro con más del 50%. El tipo VI es 

abundante pero muy diferente del resto de los grupos. Por último, el tipo VII es reducido y muy 

contrastante con los demás tipos. La Figura 3.3 muestra un perfil esquemático que señala el 

emplazamiento de los tipos de relave dentro del tranque. 

 

 

  Figura 3.3  Perfil esquemático del emplazamiento de los tipos de relave acuñados. 

 

El tipo I corresponde a relaves recientes depositados cerca de la superficie (menor a 20 m). Más 

del 25% de las muestras son clasificadas como este tipo. Se caracteriza por un alto contenido de 

Cl, Na, Sr y Ba, y un bajo contenido de Al, Zn y Mo. 

 

El tipo II abarca menos de un 3% de las muestras. Se asocia al tipo I y se encuentra en los 

horizontes superficiales (menor a 4,5 m de profundidad). Posee un alto contenido de S, Ca, Na, 

Cl, Ni, As, Sr y Ba, además de un muy bajo P80 y un alto contenido de fracción <2 μm. Esto 
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último significa que se compone de material arcilloso, seguramente con alto contenido de yeso y 

baritina. Clasificamos este tipo como capas con contacto con la atmósfera, análogos de suelo. Los 

horizontes bajo superficie que se incluyen en este tipo son entendidos como paleosuelos 

antiguamente en contacto atmosférico. 

 

El tipo III se encuentra entre horizontes de 11 y 32 m de profundidad. Se caracteriza por un alto 

contenido de Si, Ni, Cu, Mo y Zr, y un bajo contenido de Al, Ca, Zn, Ar, Sr y Ba. Posee un alto 

P80 y una baja fracción <2 μm, por lo que se puede catalogar como un tipo de relave arenoso. 

Este tipo es abundante, llegando a contener alrededor de un 19% de las muestras analizadas. 

 

El tipo IV fue encontrado en un rango de profundidad extenso, entre los 24 y 43 m, 

principalmente en el pozo BH2-5. Abarca un 10% de las muestras y posee un alto contenido de 

Si, Na y Ti, mientras que muestra bajo contenido de Al, Fe, Mg, K, S, Ca, Cr, Zn, As, Sr, Ba y 

fracción <2 μm, indicando un material arenoso. Destaca un alto contenido de cuarzo, lo que 

podrías estar relacionado con su cercanía al Muro 2. 

 

El tipo V también corresponde a un tipo abundante, siendo un 24% de las muestras totales. 

Abarca profundidades que van desde los 14 hasta los 56 m, presentando intercalaciones con el 

tipo VI. Se caracteriza por un alto contenido de Si, Ti, Ni y Zr, y un bajo contenido de S, Ca, Cl, 

Cr, Co, Mo y Ba. Posee un bajo P80 y una alta fracción <2 μm en comparación con los tipos III y 

IV, lo que puede entenderse como el resultado de un proceso de precipitación de arcillas. 

 

El tipo VI forma un clúster separado de los otros tipos, aun cuando está formado por el 16% de 

las muestras. Se encuentra entre los 29-60 m de profundidad y se caracteriza por un alto 

contenido de Al, Mg, K, P y Ni, bajo contenido de Si, S, Ca, Cl, Co, Mo y Ba. Posee un muy bajo 

P80 y la fracción <2 μm más alta entre los tipos de relave, lo que evidencia abundante formación 

de arcillas en estos relaves. Sus intercalaciones con el tipo V podrían sugerir que esto 

corresponde a un proceso subacuático de largo plazo dentro del tranque. 

 

El tipo VII es muy diferente al resto y corresponde a menos del 2% de las muestras clasificadas. 

Puede ser encontrado sólo en horizontes superficiales (8-13 m de profundidad), lo que podría 
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asociarlo con los tipos I y II, pero posee una composición química y granulometría muy diferente. 

Posee un alto contenido de Fe, Mg, K, Cl, Mn, As y Ba, y un bajo contenido de Si, S, Ca, Co y 

Zn. Su P80 es muy bajo y su fracción <2 μm alta. Todo lo anterior indicaría que corresponde a 

una capa de arcillas en capas someras, probablemente asociado a flujos superficiales del tranque. 

En la Tabla 3.1 se presentan las muestras seleccionadas como típicas para cada tipo de relave y 

sus características particulares. 

 

Tabla 3.1 Clasificación de las muestras del tranque Barahona N°II. 

Tipo de relave Muestras Características 

I  BH2-10 (6) Relaves recientes 

II BH2-10 (1), BH2-8 

(4,5) 

Capas superficiales o antiguas capas superficiales con 

mayor impacto de evaporación 

III BH2-5 (11) Relaves arenosos con alto contenido de Mo 

IV BH2-5 (28), BH2-8 (33) Relaves arenosos típicos de BH2-5 

V BH2-5 (14,5),  BH2-5 

(43,5), BH2-8 (47,8) 

Relaves antiguos y arcillosos con alto contenido de Ti y 

Ni 

VI  BH2-8 (46,20)  Relaves antiguos y arcillosos con alto contenido de P y Ni 

VII BH2-10 (13)  Relaves en contacto con fluidos subsuperficiales 

 

3.2 ETAPA DE LABORATORIO 

 

La etapa de laboratorio se puede dividir en dos subetapas: Separación y Análisis. La primera 

corresponde al trabajo en laboratorio geoquímico y la segunda a la observación en microscopio 

electrónico de barrido (SEM), ambas llevadas a cabo en el Instituto de Geología Económica 

Aplicada (UdeC) durante el año 2018. 

 

3.2.1. Separación 

 

En primer lugar, se ensamblan dos sistemas de embudos para la separación y filtración de las 

muestras, como se muestra en la Figura 3.4a. Se extrae una pequeña cantidad de cada muestra 

anteriormente pulverizada y se deposita en un tubo de ensayo, para luego agregar 
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aproximadamente 5 ml de reactivo (Mercury-Sodium Polytungstate), de densidad 3,1 g/cm
3
 a 

20 °C (solución acuosa saturada). El tubo de ensayo se asegura con papel film y se pasa al menos 

treinta segundos por un mezclador, para homogeneizar la solución (Figura 3.4b). 

 

  

  

Figura 3.4  Proceso de separación por líquidos densos. a) Ensamble de sistemas de embudos.  

  b) Homogenización de la muestra en tubos de ensayo. c) Separación de las muestras por 

  decantación. d) Lavado del filtrado. 

 



27 
 

 
 

El contenido del tubo de ensayo se vierte en el sistema de embudos y se deja reposar para que 

decante la fracción pesada, separándose del material liviano que queda en suspensión. Cuando la 

solución alcanza una separación importante, obtiene una diferencia notoria de color, entonces se 

deja destilar la parte más pesada antes de cerrar el paso de solución al segundo embudo.  

 

Se repite el proceso en la segunda parte del sistema, pero esta vez al notar la diferenciación de 

color y abrir el flujo, se coloca debajo un embudo con un papel filtro (Whatman
tm 

42; 2,5 μm) 

que retenga el sedimento (Figura 3.4c). Bajo el embudo se emplaza un vaso precipitado que es 

posteriormente tratado para recuperar la mayor parte del reactivo. 

 

Cuando todo el sedimento separado llega al embudo con papel filtro, este se reinstala en un 

segundo ensamble, donde se le vierte agua purificada hasta lavar completamente el papel y así 

eliminar la máxima cantidad posible de reactivo del filtro (Figura 3.4d). Posterior a este paso, el 

papel es introducido a un horno a 60°C, donde se deja secar completamente. Una vez seca la 

muestra, esta se traspasa a un sobre rotulado de papel parafinado. 

 

Finalmente, con ayuda de una lupa binocular (Figura 3.5a),  se separa la muestra dentro del 

mismo sobre, creando una pequeña película de sedimento, la cual es estampada en un 

portamuestras de tipo botón cuya superficie adhesiva retiene los granos sueltos (Figura 3.5b). 

 

3.2.2. Análisis 

 

El análisis de las muestras mediante SEM se lleva a cabo en el microscopio del Instituto GEA, 

donde los portamuestras son montados en el microscopio posterior a una carbonización, dado que 

sólo especímenes conductivos pueden ser analizados al vacío. Esto trae como repercusión un 

aumento en los porcentajes de carbono de las muestras. 

 

Luego, las muestras son revisadas en busca de granos de minerales pesados mediante 

microscopía de barrido (SEM). En su recorrido, el haz de electrones arranca electrones 

secundarios de la muestra, que son captados y convertidos en diferentes tonos en función de su 

intensidad. 
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Figura 3.5  Preparación de los portamuestras. a) Lupa binocular. b) Portamuestras previos a la  

  carbonización. 
 

Por otro lado,  la técnica de barrido de electrones retrodispersados (BSE, back-scattered 

electrons) forma imágenes de la superficie de la muestra donde cada nivel de gris es distinto para 

cada elemento. Los electrones retrodispersados proceden del haz y se ven “despedidos” por la 

muestra. La probabilidad de que estos sean expulsados y alcancen el detector es directamente 

proporcional al peso atómico de cada elemento presente en la muestra. En otras palabras, cuanto 

más pesado sea el elemento, mayor cantidad de electrones son retrodispersados y generan zonas 

más brillantes en la imagen. Esto implica que el hidrógeno es indetectable en la microscopía de 

barrido dada su radiación de muy baja energía. Lo anterior también es cierto para el helio y el 

litio. 

 

De los análisis se obtienen tanto las microfotografías de los cristales minerales, como los 

espectros de elementos y sus respectivas tablas de composición, porcentajes de peso y 

porcentajes atómicos. Estos corresponden a los resultados obtenidos y posteriormente analizados 

para determinar las conclusiones finales de este estudio. 
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3.3 ETAPA DE GABINETE II 

 

La última etapa de trabajo consiste en reconocer todas las fases minerales encontradas en la 

fracción densa de las muestras analizadas. Se clasifican los minerales en base a su procedencia 

(primaria/secundaria/tecnogénica/indefinida) y, obteniendo también las composiciones 

porcentuales, se determina la fórmula química de los minerales observados y se intentan definir 

las reacciones químicas que posiblemente hayan generado la mineralización secundaria.  

 

La clasificación de los minerales en base a su génesis utiliza términos que pueden ser ambiguos o 

que se emplean de distintas formas. A continuación se listan los diferentes grupos de génesis 

minerales que se usan en este trabajo y a qué hacen referencia. 

 

Génesis Primaria: todos los minerales que proceden del yacimiento y que no se han visto 

modificados durante los procesos mineros. 

 

Génesis Secundaria: todos los minerales que se formaron en el tranque de relaves.  

 

Génesis Tecnogénica: especies minerales formadas partir de procesos mineros o de análisis de 

laboratorio, como también desechos metálicos que se incorporan al tranque. 

 

Génesis Indefinida: mineralogía que no se puede englobar en ninguno de los grupos anteriores, ya 

sea porque sus características no se han preservado bien o porque no hay información suficiente 

para definir una génesis específica. 

 

Teniendo ya los minerales de cada muestra, se analizan en base a diferentes factores (génesis, 

profundidad, tipo de relave) para poder englobar los resultados y definir tanto similitudes como 

semejanzas entre los factores, lo que se traduce en una comprensión de los procesos que afectan a 

los diferentes niveles de profundidad del tranque de relaves. 

 

Además, al poseer los depósitos de relave una alta reactividad de sus minerales primarios y una 

baja movilidad de sus fluidos coexistentes, estos representan un medio ideal para aplicar la 
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Aproximación de Equilibrio Mineral (AEM). Este método se basa en el enunciado teórico que 

sugiere que los minerales secundarios precipitan solo en equilibrio termodinámico con su fluido 

parental (Reed y Spycher, 1984; Palandri y Reed, 2001). Para los casos que requirieron 

soluciones concentradas, utilizamos las bases de datos Pitzer.dat (Appelo, 2015), y para los otros 

cálculos se utilizó LLNL.dat (modificada) (Parkhurst & Appelo, 2013). 

 

Considerando las asociaciones de minerales secundarios encontradas en los horizontes 

específicos dentro del tranque de relaves, es plausible determinar condiciones de pH y Eh in situ. 

Es más, podemos acotar la composición química de las soluciones coexistentes y sus tendencias 

geoquímicas generales durante su evolución, además del régimen termal dominante en la 

mineralización secundaria. 

 

Finalmente, tomando los resultados y comparándolos con datos de trabajos previos, se discuten 

las diferentes facies geoquímicas del tranque y su posible evolución. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados del análisis microscópico de las muestras registran las especies minerales 

encontradas. A continuación, se muestra un cuadro resumen de la mineralogía pesada de cada 

muestra. Las imágenes y gráficos de composición, obtenidos mediante el uso  de un microscopio 

electrónico de barrido (SEM), están recopiladas en el anexo adjunto (Anexo I). Recordar que este 

estudio se atiene a los minerales con una densidad mayor a 3 g/cm
3
, con algunas excepciones.  

 

Tabla 4.1  Minerales encontrados en las muestras analizadas. 
 

MUESTRA 

 

MINERALES 

PRESENTES 

 

N° DE 

GRANOS  

 

GÉNESIS 

 

FÓRMULA 

QUÍMICA 

 

 

 

 

 

BH2-10 

(1,0) 

TIPO II 
 

Covelita 

Enargita 

Ilmenita 

Magnetita 

Molibdenita 

Pirita 

Monacita 

Xenotima 

Zircón 

Cl-Apatito 

F-Apatito 

Chalcantita 

Laurionita 

Limonita/Goethita 

Schwertmannita 

Crandallita/Hinsdalita 

Acero de máquina 

Polvo de fundición 

Resto galvanizado 

Esférula de hierro 

Cloruro de paladio 

Platino 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

7 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

9 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Secundaria  

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

No identificada 

No identificada 

CuS 

Cu3AsS4 

FeTiO₃ 
Fe3O4 

MoS2 

FeS2 

(Ce,La,Nd,Th)PO4,SiO4 

YPO4 

ZrSiO₄ 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 

Ca5(PO4)3F 

CuSO₄·5H₂O 

PbCl(OH) 

FeO·nH₂O / FeO(OH) 

Fe8O8(OH)6(SO4)·nH2O 

(Ca,Pb)Al3(PO4,SO4)2(OH)5H2O 
Fe3O4 /Fe(0.29)Mg(0.71)CrAlO4 

PbOn 

ZnO 

FeO(OH) 

PdCl 

Pt 

 

 

 

BH2-8 

(4,5) 

TIPO II 

Baritina 

Monacita 

Xenotima 

Chalcantita 

Laurionita 

Schwertmannita 

Limonita/Goethita 

Acero de máquina 

Resto galvanizado 

Yoduro de bismuto 

Óxido de Ni-Fe 

1 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

8 

1 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

No identificada 

No identificada 

BaSO4  

(Ce,La,Nd,Th)PO4,SiO4 

YPO4 

CuSO₄·5H₂O 

PbCl(OH) 

Fe8O8(OH)6(SO4)·nH2O 

FeO·nH₂O / FeO(OH)  

Fe3O4 /Fe(0.29)Mg(0.71)CrAlO4 

ZnO 

BiI 

FeNiCl2 · 6H2O 
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Tabla 4.1  (Continuación) 

 

 

 

 

BH2-5 

(14,5) 

TIPO V 

 

 

 

 

 

 

Baritina 

Bornita 

Covelita 

Calcopirita 

Ilmenita 

Magnetita 

Molibdenita 

Pirita 

Pirrotina 

Monacita 

Rutilo 

Xenotima 

Antlerita* 

Halita 

Silvita 

Limonita/Goethita 

Schwertmannita 

Acero de máquina 

Parte maquinaria 

Óxido de Ni-Fe 

 

1 

3 

2 

5 

1 

2 

3 

8 

1 

6 

5 

2 

1 

1 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Secundaria 

Secundaria** 

Secundaria** 

Secundaria 

Secundaria 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

No identificada 

 

BaSO4  

Cu₅FeS₄ 
CuS 

CuFeS2 

FeTiO₃ 
Fe3O4 

MoS2 

FeS2 

Fe₍₁₋ₓ₎S 

(Ce,La,Nd,Th)PO4,SiO4 

TiO2 

YPO4 

Cu3(SO4)(OH)4 

NaCl 

KCl 

FeO·nH₂O / FeO(OH) 

Fe8O8(OH)6(SO4)·nH2O 

Fe3O4 /Fe(0.29)Mg(0.71)CrAlO4 

Al 

FeNiCl2 · 6H2O 

 

 

 

 

 

BH2-10 

(6,0) 

TIPO I 

H-Apatito 

Calcopirita 

Covelita 

Magnetita 

Molibdenita 

Pirita 

Rutilo 

Bornita 

F-Apatito 

Limonita/Goethita 

Schwertmannita 

Halita 

Silvita 

Cloruro de níquel 

Resto de aleación 

Escorodita 

Acero de máquina 

Polvo de explosivo 

Óxido de Ni-Fe 

Bismuto 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

2 

7 

1 

1 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria** 

Secundaria** 

Secundaria** 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

No identificada 

No identificada 

Ca5(PO4)3OH 

CuFeS2 

CuS 

Fe3O4 

MoS2 

FeS2 

TiO2 

Cu₅FeS₄ 
Ca5(PO4)3F 

FeO·nH₂O / FeO(OH) 

Fe8O8(OH)6(SO4)·nH2O 

NaCl 

KCl 

NinCl 

Cu-Zn-Ni 

Fe
3+

AsO4•2H2O 

Fe3O4 /Fe(0.29)Mg(0.71)CrAlO4 

Al (±Cl, O, Zr) 

FeNiCl2 · 6H2O 

Bi 

 

 

BH2-5 

(28,0) 

TIPO IV 

 

Baritina 

Covelita 

Molibdenita 

Monacita 

Rutilo 

Polvo de explosivos 

Gd-Cerianita 

 

1 

6 

1 

2 

1 

1 

1 

 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Tecnogénica 

No identificada 

 

BaSO4 

CuS 

MoS2 

(Ce,La)PO4 

TiO2 

Al (±Cl, O, Zr) 

(Ce,Gd)O2 
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Tabla 4.1  (Continuación) 

 

 

BH2-5 

(11,0) 

TIPO III 

Molibdenita 

Monacita 

Pirita 

Siderita 

Schwertmannita 

Witherita 

Resto de aleación 

Cadmio 

Resto fundido 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

3 

1 

1 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Tecnogénica 

No identificada 

No identificada 

MoS2 

(Ce,La)PO4 

FeS2 

FeCO3 

Fe8O8(OH)6(SO4)·nH2O 

BaCO₃  
Fe-Cu-Zn-Ni 

Cd 

LaCo(CO3) 

 

 

 

BH2-8 

(33,0) 

TIPO IV 

Baritina 

Calcopirita 

Covelita 

Ilmenita 

Magnetita 

Molibdenita 

Pirita 

Pirrotina 

Monacita 

Rutilo 

Limonita/Goethita 

Schwermannita 

Acero de máquina 

Polvo de fundición 

Yoduro de Bismuto 

2 

1 

5 

1 

4 

1 

3 

1 

2 

4 

1 

9 

7 

1 

1 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Secundaria 

Secundaria 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

No Identificado 

Ba (SO4) 

CuFeS2 

CuS 

FeTiO₃ 
Fe3O4 

MoS2 

FeS2 

Fe₍₁₋ₓ₎S 

(Ce,La)PO4 

TiO2 

FeO·nH₂O / FeO(OH) 

Fe8O8(OH)6(SO4)·nH2O 

Fe3O4 /Fe(0.29)Mg(0.71)CrAlO4 

PbO 

BiI 

 

BH2-8 

(47,8) 

TIPO V 

Bornita 

Delafossita 

Enargita/Famatinita 

Magnetita 

Pirita 

Monacita 

Rutilo 

Zircón 

Acero de máquina 

Resto galvanizado 

Polvo de explosivo 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

Cu₅FeS₄ 
Cu

1+
Fe

3+
O2 

Cu3AsS4 /Cu3SbS4 

Fe3O4 

FeS2 

(Ce,La)PO4 

TiO2 

ZrSiO₄ 
Fe3O4 /Fe(0.29)Mg(0.71)CrAlO4 

ZnO 

Al2Cl(OH)5 

 

BH2-8 

(46,2) 

TIPO VI 

 

H-Apatito 

Bornita 

Calcopirita 

Covelita 

Magnetita 

Pirita 

Monacita 

Rutilo 

Silvita 

Acero de máquina 

Resto de aleación 

1 

1 

2 

4 

5 

1 

1 

3 

1 

10 

1 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Secundaria** 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

Ca5(PO4)3OH 

Cu₅FeS₄ 

CuFeS2 

CuS 

Fe3O4 

FeS2 

(Ce,La)PO4 

TiO2 

KCl 

Fe3O4 /Fe(0.29)Mg(0.71)CrAlO4 

Fe-Cu-Zn-Ni 
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Tabla 4.1  (Continuación) 

BH2-10 

(13,00) 

TIPO VII 

Molibdenita 

Monacita 

Xenotima 

Acero de máquina 

Resto de aleación 

Polvo de fundición 

Yoduro de Bismuto 

1 

7 

2 

4 

4 

1 

1 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

No identificada 

MoS2 

(Ce,La)PO4 

YPO4 

Fe3O4 /Fe(0.29)Mg(0.71)CrAlO4 

Fe-Cu-Zn-Ni 

SbO 

BiI 

 

 

BH2-5 

(43,50) 

TIPO V 

Bornita 

Calcopirita 

Covelita 

Molibdenita 

Pirita 

Monacita 

Rutilo 

Galena 

Antlerita* 

Halita 

Acero de máquina 

Resto galvanizado 

+10*** 

1 

3 

1 

1 

6 

2 

2 

1 

1 

+10*** 

1 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Secundaria 

Secundaria** 

Tecnogénica 

Tecnogénica 

Cu₅FeS₄ 

CuFeS2 

CuS 

MoS2 

FeS2 

(Ce,La)PO4 

TiO2 

PbS 

Cu3(SO4)(OH)4 

NaCl 

Fe3O4/Fe(0.29)Mg(0.71)CrAlO4 

ZnFe2O4 
* = La fórmula estequiométrica de la antlerita encontrada es errática, pero se acerca a esta especie de Cu.  

**= El análisis de las condiciones de esas muestras  indican que no son suficientes para precipitar estas sales. 

***= La cantidad encontrada supera la decena y no fue cuantificada al detalle. 

 

Antes de cualquier interpretación de la fracción densa, hay que considerar que el análisis SEM no 

incorpora el hidrógeno en sus mediciones, y al estar carbonizadas las muestras, la presencia y 

porcentaje de carbono son imprecisos. El alto contenido de tungsteno (W) en algunos granos se 

atribuye a impurezas remanentes de las etapas de chancado y separación, en la que parte del 

reactivo utilizado se adhirió a ciertas especies. 

 

4.1. ANÁLISIS POR GÉNESIS MINERALÓGICA 

 

A grandes rasgos, las especies encontradas se pueden dividir a partir de su génesis: primaria, 

secundaria o tecnogénica (además de algunas cuyas génesis fue imposible determinar). Nótese 

que por génesis primaria nos referimos a todos los minerales formados en el yacimiento El 

Teniente, incluyendo los minerales de alteración. El término “mineral secundario” apuntaría a 

aquellos que se forman mediante procesos de alteración dentro del tranque de relaves. Por último, 

denominamos “especies tecnogénicas” a todos los granos que son generados a partir de procesos 

de la minería, ya sea la extracción o el procesamiento de minerales, así como los residuos 

imprevistos que llegan al tranque de relaves.  
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La diferenciación de génesis se basa en la naturaleza de los minerales y las posibles formas que 

tienen de generarse, sumada a la configuración cristalina que presentan los granos (euhedral, 

subhedral, anhedral). Los hábitos de cristalización también son tomados en consideración en 

algunos casos donde aportan información a las condiciones de formación, especialmente para el 

caso de los minerales secundarios. 

 

4.1.1. Mineralogía Primaria 

 

En la Tabla 4.2 se visualiza la existencia de la mineralogía primaria ordenada por la profundidad 

de las muestras en las que fueron localizadas. Se utiliza la profundidad, ya que esta se asocia al 

tiempo de depositación, que a su vez se asocia al sector de extracción, un factor más 

condicionante que el tipo de relave para los minerales que se generaron en el pórfido cuprífero. 

Se observa una disminución de la ocurrencia de estos minerales en la zona más superficial, por 

encima de los 13 m de profundidad. 

 

Existe como mineralogía primaria una gran cantidad de sulfuros, en su mayoría de Cu, Fe y Mo, 

además de algunos sulfatos (baritina), y minerales accesorios como rutilo, apatito y monacita, 

esta última encontrada en casi todas las muestras a excepción de dos. Se aprecia una escasez de 

zircones, encontrando solamente dos granos dentro de todas las muestras (BH2-8 (47,8) y BH2-

10 (1)). La delafossita, si bien es un óxido de cobre-hierro, se agrupa dentro de esta mineralogía 

ya que se reconoce como ganga que evidencia sectores oxidados dentro de la mina El Teniente.  

 

El hidroxiapatito se encuentra en muestras de variada profundidad (BH2-10 (6) y BH2-8 (46,20)), 

pudiendo entonces asociarse a una extracción constante de este mineral. La aparición de este 

mineral en profundidad es curiosa, dado que tanto su ocurrencia como su solubilidad en ácido son 

mayores que la del fluorapatito, que se encuentra ausente. Esto puede reflejar un mantenimiento 

constante de las condiciones fisicoquímicas para la existencia del hidroxiapatito en profundidad, 

que estarían indicando un pH más básico. 
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La baritina se encuentra en la mitad somera del tranque (BH2-8 (4,5) (33), BH2-5(14,5) (28)), lo 

que se traduce en una extracción de esta a finales del período de utilización continua del tranque 

Barahona N°II, y en la fase posterior de uso intermitente. Esto se puede asociar a un cambio 

mineralógico de los sectores de extracción, donde la baritina no aparece sino hasta la excavación 

de niveles profundos asociados al relleno de cavidades de la alteración sericítica. La ausencia de 

baritina en el sondaje BH2-10 puede indicar que los procesos mineros se alejaron de las 

cavidades rellenas de alteración sericítica, o bien que estas fueron extraídas en su totalidad. 

 

Tabla 4.2. Existencia de minerales primarios por profundidad. 
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(en metros) 
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46,2   
  
  

 

 

47,8 
   

  

 

La ilmenita se presenta en la parte menos profunda del tranque (BH2-10 (1), BH2-5 (14,5), BH2-

8 (33)), coincidiendo su rango con el de la baritina. Sin embargo, a diferencia de la baritina que 

se asocia con una etapa específica de alteración hidrotermal, la ilmenita proviene de las rocas 

intrusivas: dioritas y andesitas. Esto explica que no se encuentre en los niveles más profundos 
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(bajo los 33 m), donde el relave se asume como la parte somera de la excavación, asociándose a 

rocas sedimentarias. Con respecto a su movilidad dentro del tranque, la ilmenita aumenta su 

solubilidad al ácido sulfúrico cuando se ve afectada por meteorización (Judd & Palmer, 1973) y 

esto puede ser un factor a considerar con respecto a su ausencia en el tramo entre los 4,5 y 13 m. 

 

Los sulfuros corresponden al grupo mineral con más especies diferentes (6) encontradas dentro 

de la fracción pesada. La distribución de estas especies, si bien no es idéntica, se puede agrupar 

en una presencia general en el tranque. La muestra BH2-8 (4,5) es la única que no presenta 

sulfuros, aunque sólo presenta dos minerales primarios (baritina y xenotima), lo que puede 

indicar que corresponde a una muestra proveniente de un sector de poca mineralización. 

 

La pirita se encuentra a lo largo de todo el tranque, con excepción de tres muestras (BH2-5 (28), 

BH2-8 (4,5), (BH2-10 (13)). Esta aparición casi total de la pirita resulta de su decantación dentro 

de los sistemas de separación. Es de notar que muchos de los granos de pirita no se ven alterados, 

lo que indica que dentro del tranque Barahona N° II su oxidación y posterior generación de ácido 

(Fórmula 1, Plumlee 1999)  no ocurre de forma pervasiva. 

 

FeS2 + 3.75O2 + 3.5H2O  2SO4
2- + 4H+ + Fe(OH)3 (s)

      (1) 

 

La covelita aparece desde los 14,5 m hasta el fondo del tranque, además de dos muestras más 

someras (BH2-10 (1) (6)). La constancia de este mineral en profundidad manifiesta su extracción 

como la mena principal, y su posterior desaparición alude a su agotamiento en las faenas de El 

Teniente. Su reaparición en el sondaje BH2-10 puede significar un descubrimiento relativamente 

reciente de zonas con mineralización parcial de covelita o un chancado de esta a un tamaño 

perjudicial para la separación por flotación, siendo esta última explicación la razón de su 

aparición en profundidad. 

 

La bornita tiene un comportamiento muy semejante al de la covelita, encontrándose en las tres 

muestras más profundas (BH2-5 (43,5), BH2-8 (46,2) (47,8)) y la BH2-5 (14,5), lo que también 

se asocia a la extracción de estos sulfuros como mena primaria rica en Cu durante los primeros 

períodos de excavación de la mina. Sumado a esto, cabe señalar que en los comienzos de El 
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Teniente, el sistema de concentración priorizaba la calcosina a la bornita, explicando que esta 

última se descartara con mayor frecuencia en los inicios de la depositación de los relaves. Por 

otra parte y a diferencia de la covelita, no existe una reaparición de la bornita en muestras de 

menor profundidad. 

 

La calcopirita aparece de forma parcial en los tres sondajes y en profundidades variadas, sin 

mostrar un patrón definido, pero con una leve disminución en niveles someros. La causa más 

probable de esto es una presunta optimización del sistema de flotación para este mineral, ya que 

actualmente se considera como la mena de Cu más importante en el pórfido (Maksaev et al., 

2004). 

 

La molibdenita se presenta en todas menos tres de las muestras de este estudio, ausentándose en 

las dos más profundas (BH2-8 (46,2) (47,8)), que pertenecen al mismo sondaje. Al ser el 

molibdeno un subproducto dentro del proceso minero (CODELCO, 2017), su abundancia en los 

niveles del tranque supone una constante existencia y extracción del mineral, pero también da 

cuenta de una deficiencia en su obtención y recuperación. 

 

Se observa galena en una de las muestras profundas (BH2-5 43,5), evidenciando lo inusual de 

este mineral dentro del pórfido cuprífero. Su aparición en los comienzos de la excavación podría 

asociarse a una extracción de un área límite de mineralización de cobre, que se superponía a 

fracturas rellenas con alto contenido de galena. 

 

El hallazgo de sulfuros en la totalidad de las capas del tranque, señala que los procesos de 

alteración secundaria no afectan pervasivamente a estos minerales, evidenciándose claramente 

con la abundante cantidad de pirita y calcopirita encontrada. 

 

La delafossita corresponde a un mineral detectado en los túneles de extracción mineral de la mina 

El Teniente, indicando sectores con ambientes oxidados. Por esta razón, las esférulas de este 

mineral en la parte más profunda del tranque (BH2-8 (47,8)) se definen como mineralogía 

primaria para efectos de este trabajo. Su aparición exclusivamente en profundidad se puede 
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relacionar con las primeras extracciones de mineral, donde los métodos de extracción podían 

permitirse ser menos rigurosos dada la gran cantidad de minerales ricos en Cu. 

 

La magnetita se presenta de forma intermitente en el tranque, ocurriendo en profundidades 

bastante variadas (1; 6; 14,5; 33; 46,2; 47,8 m). Esto se explica dada la gran ocurrencia del 

mineral en el yacimiento (pese su asociación a vetillas estériles de la etapa de premineralización) 

en conjunto con su estabilidad dentro de las condiciones fisicoquímicas del tranque de relaves. 

Esto último refuerza que la alteración de los minerales primarios no ocurre de forma total. 

 

La enargita figura en la superficie (BH2-10 (1)) y en profundidad (BH2-8(47,8)), donde se 

presenta como una solución sólida en conjunto con famatinita, una sulfosal de antimonio. 

 

Tanto la monacita como el rutilo corresponden a minerales accesorios muy frecuentes en el 

tranque, encontrados en un gran porcentaje de las muestras. Esto refleja su continua existencia en 

las geologías extraídas dentro de las zonas de explotación de la mina El Teniente, como también 

su alta estabilidad. Cabe mencionar que la monacita corresponde a la especie mineral estudiada 

que concentra la mayor cantidad de tierras raras (Ce, La, Nd). 

 

El zircón aparece únicamente en dos muestras (BH2-10 (1) y BH2-8 (47,8)) lo que llama la 

atención por la frecuencia general de este mineral en la corteza terrestre. Se supone un posible 

sesgo en el muestreo y/o separación de las muestras. En cualquier caso, no se puede suponer la 

ausencia de este mineral ni en el tranque de relaves Barahona N°II ni en la mina El Teniente. 

 

Por último, podemos mencionar la ausencia parcial de pirrotina, sulfuro que forma parte de la 

mineralogía extraída. Esta ausencia se explica ya que esta especie corresponde al sulfuro menos 

resistente a la meteorización química (Dill et al., 2002), lo que también sugiere una alta 

inestabilidad durante el proceso de flotación. Independientemente de la cantidad inicial de 

pirrotina que haya sido depositada en el tranque, esta aporta una fracción muy reducida de ácido 

en comparación con la pirita, lo que se nota comparando los resultados de las reacciones de 

desintegración (Fórmula 1 y 2). 

Fe0,9S + 1,95O2 + 0,1H2O  0,9Fe
2+ 

+ SO4
2- + 0,2H+    (2) 
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4.1.2. Mineralogía Secundaria 

 

En cuanto a la mineralogía secundaria, esta se compone en gran medida por óxidos/hidróxidos de 

Cu y Fe, además de sales, carbonatos y apatitos. Es complejo definir si efectivamente 

corresponden a especies formadas antes de su depositación en el tranque de relaves (ganga 

compuesta de minerales alterados) o efectivamente por procesos durante su estancia en el tranque 

(alteración in situ). Para reducir esta dificultad, se estudiaron los hábitos de cristalización de estos 

minerales, asumiendo que los granos sometidos al sistema de flotación no deberían mantener una 

buena preservación de sus condiciones físicas, considerándose entonces únicamente los granos 

bien preservados (granos mal preservados se asociaron a mineralogía primaria). En la Tabla 4.3 

se evidencia una concentración de esta mineralogía en las capas de relave Tipo I y II, es decir, en 

capas más superficiales y de ambientes oxidantes. 

 

El cloroapatito se ubica de manera superficial, en la capa II (BH2-10 (1)). Esta parte del tranque 

es la más reciente y esto supone una diferencia en la química superficial del depósito, así como 

de los fluidos que afectan al mismo. El enriquecimiento en cloro en el ambiente podría deberse a 

una concentración por evaporación o en el tratamiento de las aguas que recirculan por el tranque. 

 

El fluorapatito se encuentra solo en dos muestras de la parte somera del tranque (BH2-10 (1);  

BH2-10 (6)). Podemos inferir que su ausencia se debe a una de dos posibilidades: o bien no 

aparece en las partes más profundas del tranque dada su inexistencia en los comienzos de la 

excavación del pórfido, o los granos de fluorapatito en las partes bajas (antiguas) del tranque se 

han visto solubilizados por ácido sulfúrico dentro del tranque. La existencia de este mineral 

exclusivamente en muestras del sondaje BH2-10 refuerza la idea de que su aparición se debe a un 

cambio de la litología extraída en los últimos años. 

 

Dentro de los haluros encontramos tanto halita como silvita, ubicadas en la capa V (BH2-5 

(14,5), BH2-5 (43,5)) y en la capa VI (BH2-8 (46,2)). Esto pone en evidencia la baja 

precipitación y presencia general de agua superficial en el tranque (sin considerar los sistemas de 

recirculación), así como también una posible saturación de sales en las aguas subterráneas más 

profundas. Es notable el hecho de que estos minerales se hayan encontrado dentro de la fracción 
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densa, lo que seguramente significa que los granos utilizaron partículas pesadas como núcleo 

para su cristalización en el tranque de relaves. Destacar que la halita solo se presenta en el 

sondaje BH2-5, zona cercana al Muro 2 y que su aparición puede verse afectada tanto por el 

sistema de drenaje como también por la diferencia de composición del muro. Existe también la 

posibilidad de que estos minerales sean producto de la manipulación de las muestras. 

 

Tabla 4.3. Existencia de minerales secundarios por tipo de relave. 
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I 
BH2-10 (6) 

  
  
     

  
  

 
  

  
      

  

II 
 

BH2-10 (1) 
  

 

 

        
BH2-8 (4,5) 
    

III 
BH2-5 (11) 

   
 

   
 

    

IV 
 

BH2-5 (28) 
 

    

 

 

 

       
BH2-8 (33) 

  

V 
 
 

BH2-5 (14,5) 

    

 

 

 

 

  

  

BH2-5 (43,5) 

  

 

 

BH2-8 (47,8) 
 

 
VI 

BH2-8 (46,2) 
            

VII 
BH2-10 (13) 

            

*= minerales con baja densidad. Posible aparición tecnogénica posterior. 

 

 

Evidenciamos la presencia de laurionita (cloruro de plomo; PbCl2) en la capa tipo II (BH2-8 (4,5) 

y BH2-10 (1)). Si bien este mineral es recurrente en los tranques de relave de minas de Pb-Zn, no 

existen registros de su existencia ni en la mina El Teniente, ni en estudios anteriores del tranque 

de relaves Barahona N°II. Su aparición exclusiva en la capa superficial podría suponer una rápida 
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alteración en las condiciones del tranque, y la ausencia de otros minerales de plomo puede sugerir 

una movilidad de este elemento en los fluidos superficiales. En conjunto con el clorapatito y la 

halita, la laurionita indicaría un aumento en el cloro del ambiente, lo que se asume va de la mano 

con el tratamiento de recirculación de aguas dentro del tranque. 

 

La chalcantita aparece en capas tipo II (BH2-10 (1) y BH2-8 (4,5)), claramente asociado al 

ambiente oxidante de parte de este tipo, dada la alta solubilidad en agua que presenta este sulfato. 

Este mineral se forma a partir de los elementos que libera la alteración de las especies sulfuradas, 

especialmente la pirita y la calcopirita. Cabe mencionar que la chalcantita corresponde al sulfato 

de cobre cuyas condiciones de estabilidad abarcan el rango de pH más ácido (Sillitoe, 2005) 

(Figura 4.1), y la ausencia de otras especies (antlerita, brocantita, malaquita) da cuenta de la 

acidez en la parte superficial del tranque. 

 

En la capa tipo V (BH2-5 (14,5) y (43,5)) existe ocurrencia de antlerita, sulfato de cobre que 

indica un pH más alto que la chalcantita, revelando una disminución de la acidez en el ambiente. 

Este cambio en las condiciones geoquímicas puede proyectar una tendencia general en el tranque, 

interpretándose como una disminución general de la acidez a medida que se profundiza en las 

capas. 

 

Dos granos de una solución sólida crandallita-hinsdalita (60-40%), del supergrupo de la alunita, 

aparecen en la muestra BH2-10 (1) (tipo I). Este mineral es común en suelos reducidos y depende 

mucho del pH ambiental. Los porcentajes de esta solución sólida fueron determinados en base a 

treinta análisis de composición elemental. 

 

La schwertmannita, otro sulfato encontrado, aparece en las capas tipo I, II, III, IV y V (BH2-5 

(14,5) y (11); BH2-8 (4,5) y (33); BH2-10 (1) y (6)). Corresponde a un oxyhidroxisulfato de 

hierro descrito en 1994 por Bingham et al. y es asociado a relaves mineros por primera vez en un 

estudio de Dold y Fontboté (2001), precisamente en tranques de la mina El Teniente. Los autores 

indican que este mineral juega un rol importante en la retención de oxianiones en las zonas de 

oxidación de bajo pH. La schwertmannita estaría reforzando las condiciones de bajo pH en la 

parte superior del tranque, llegando incluso hasta los 33 m en el centro de este (BH2-8). Esto 
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puede asociarse a la cercanía de los canales superficiales por donde circulan las aguas del 

depósito. Cabe mencionar que una fracción de los granos determinados como schwertmannita en 

este estudio podría corresponder a soluciones sólidas con jarosita. Esto no influye de ninguna 

manera en los resultados y conclusiones finales, dado que ambos minerales son sulfatos que 

reflejan condiciones químicas semejantes, siendo la jarosita predominante en ambientes más 

ácidos (pH < 3) (Figura 4.2).  

 

 

Figura 4.1 Diagrama Eh-pO2-pH de estabilidad de especies de cobre en ambientes supérgenos. 

  Se muestran los tipos de relaves (II y V) que contienen alguna de las especies.  

  Modificado de Sillitoe (2005). 

 

La metodología empleada en este trabajo (SEM) no es capaz de distinguir entre óxidos e 

hidróxidos, por lo que reunimos estos minerales de hierro en una sola especie. La 
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limonita/goethita es encontrada en las mismas capas que la schwertmannita (con la excepción de 

la muestra tipo III), por lo que se asume una igualdad en sus condiciones de estabilidad. Bigham 

et al. (1996) sugiere a la goethita como la fase mineral de hierro más estable en ambientes de pH 

ácido. La ausencia de esta podría significar una reducción en la acidez del tranque en sus niveles 

más bajos, llegando incluso a convertirse en un ambiente alcalino. 

 

 

 Figura 4.2 Diagrama pe-pH del sistema Fe-S-K-O-H a 25°C. pe =Eh (mv)/59.2. Marcada en rojo el 

  área de los tipos de relaves que contienen schwertmannita. Py= pirita, Gt=   

  goethita,  Fh= ferrihidrita, Sh= schwertmannita, Jt= jarosita. Bigham et al. (1996). 

 

Dos especies carbonatadas, siderita y witherita (Figura 4.3), fueron encontradas en conjunto 

dentro de la misma muestra (sondaje BH2-5) a baja profundidad (11 m). La cercanía con el Muro 

2 podría ser un factor importante en la formación de los carbonatos (y sales), ya que el muro 

podría estar proporcionando una composición y condiciones fisicoquímicas diferentes al resto del 

tranque. 
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 Figura 4.3 Fotomicrografías BSE de carbonatos encontrados. a) Siderita b) Witherita. 

 

4.1.3. Especies Terciarias 

 

Existe una mineralogía ligada a los procesos mineros (tecnogénica), dentro de la que podemos 

listar algunas especies con hábito “fundido” (Figura 4.4), compuestas en su mayoría por metales 

puros o aleaciones de estos. Además, la determinación exacta de algunos minerales es inviable, 

dado la existencia de múltiples polimorfos que comparten su fórmula química, sumado a 

especímenes de cristalización anhedral y/o tamaño/preservación insuficiente para su evaluación. 

 

 

         Figura 4.4      Habito “fundido” de especie terciaria (Zn). 
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Las especies tecnogénicas se distribuyen dentro de todo el tranque sin un patrón definido (Tabla 

4.4). Esto se explica dado que la mayoría corresponden a desechos microscópicos que caen 

dentro de la ganga. Destaca la presencia de una solución sólida de magnetita-espinela en casi 

todos los niveles, la que se atribuye a reacciones que ocurren a partir de los remanentes de los 

fundidos a altas temperatura. La escorodita también se considera tecnogénica para este estudio, 

ya que en El Teniente esta especie se reconoce como producto de procesos metalúrgicos. 

 

Tabla 4.4. Existencia de especies tecnogénicas por número de muestra. 
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BH2-10 (1)          

BH2-8 (4,5)    

BH2-5 (14,5) 
 

  

BH2-10(6)   

BH2-5 (28) 
 

   

BH2-5 (11)   

BH2-8 (33)   

BH2-8 (47,8)     

BH2-10 (13)    

BH2-8 (46,2)   

BH2-5 (43,5)   

 

Son frecuentes los residuos asociados a partes de maquinaría, raspadas y descartadas en el 

tranque. Encontramos especies de cinc y aluminio puro, como también aleaciones de latón (Cu-

Zn) y plata alemana (Cu-Ni-Zn), todas distribuidas en diversos niveles de profundidad, con 

excepción del aluminio puro, que solo se encuentra en la muestra BH2-5 (14,5). Podemos 

concluir que durante toda la trayectoria del funcionamiento del tranque Barahona N° II (y 

seguramente de la División El Teniente), existen desechos prácticamente microscópicos que 
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presumiblemente vienen del sistema de chancado o molienda de la mena, aunque no se puede 

descartar su proveniencia de maquinaria utilizada para la compactación y tratado del tranque in 

situ. Estas partes corresponden a un porcentaje insignificante en el depósito, y al ser todas de 

metales inertes no suponen un riesgo ambiental. 

 

Destaca en las muestras BH2-5 (28) y BH2-8(47,8) una especie asociada a polvos de explosivos 

de aluminio (que contiene también cloro y en un caso zircón). Esta se asume depositada en el 

tranque ya sea por un descarte en conjunto con la mineralogía de mena o bien como una 

“contaminación” de partículas acarreadas por las corrientes de aire. De una u otra manera, su 

existencia es mínima y se limita a sectores muy antiguos del tranque, lo que puede aludir a un 

aumento en el control y contención de estas partículas en la actualidad. 

 

Existen también restos de polvos de fundición, tanto de Pb (BH2-10 (1) y BH2-8 (33))  como de 

Sb (BH2-10 (13)). Se asume que estos provienen de la planta de fundición Caletones, la cual ha 

funcionado de manera constante desde antes de la construcción del tranque Barahona N°II. Llama 

la atención que si bien la planta ha disminuido de manera importante sus niveles de emisiones de 

acuerdo a la normativa, se haya encontrado evidencia de polvos de fundición en la muestra más 

somera, ubicada en la parte más reciente del depósito (BH2-10 (1)). 

 

En casi la totalidad de la muestras se encuentran granos cuya composición abarca cantidades 

importantes de hierro y cromo. Estas corresponden probablemente a acero utilizado en las puntas 

de retroexcavadoras, las que al raspar y/o compactar los niveles del  tranque, dejarían estos 

pequeños residuos. 

 

La escorodita (Fe
3+

AsO4•2H2O), un arseniato hallado en este estudio, figura exclusivamente en la 

capa de relaves tipo II, específicamente en la parte superficial (BH2-10 (6)) del sector norte del 

tranque. Se asocia a las especies terciarias dado que se reconoce como residuo en la fundición de 

la Division El Teniente. Esto puede significar una concentración de depósitos de fundido en ese 

sector (norte del tranque), tanto casual como intencional. 
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4.2 ANÁLISIS POR TIPO DE RELAVE 

 

Haciendo un análisis mineralógico agrupando las muestras por tipo de relave (Tabla 3.1; 4.1), se 

logra un énfasis en otros factores, como lo son los diferentes ambientes fisicoquímicos dentro del 

tranque. Es pertinente mencionar que la ausencia de un mineral en un tipo de relave puede 

deberse al reducido universo de muestras, y no necesariamente demuestra una inexistencia de 

dicho mineral, sobre todo cuando esta ausencia se encuentra entre dos capas que sí presentan a la 

especie mineral en cuestión. En otras palabras, la ausencia de un mineral no es concluyente. 

 

Las muestras tipo I y II (BH2-8 (4,5); BH2-10 (1); BH2-10 (6)) son las que presentan mayor 

cantidad de mineralización secundaria. Existe gran ocurrencia de schwertmannita, como también 

chalcantita, óxidos de Fe y fluorapatito. La mineralogía primaria se compone de diferentes 

sulfuros (pirita, covelita, molibdenita), magnetita, ilmenita y baritina. Los minerales accesorios 

abundan: este tipo de relave es donde se encuentra la mayor cantidad de granos de monacita y 

xenotima. En contraste con el tipo I, una muestra tipo II contiene además cloroapatito y 

laurionita, relacionando un aumento del Cl disponible en las capas más superficiales. Además, 

una de las muestra tipo II apenas presenta mineralogía primaria. En conjunto, estos tipos de 

relave comprenden una gran cantidad de especímenes, tanto primarios como secundarios. Esto 

puede deberse a su menor tiempo de residencia en el tranque de relaves, pero no se puede 

descartar la posibilidad de que la zonas del yacimiento de las cuales proviene la ganga más 

reciente posea una mayor diversidad de especies minerales. 

 

En la muestra tipo III (BH2-5 (11)) se encuentran muy pocas especies minerales. Como minerales 

primarios se encuentran pirita, molibdenita y monacita, mientras que los secundarios 

corresponden a schwertmannita, siderita y witherita. La aparición de carbonatos en esta capa 

refleja un ambiente de pH más básico, específicamente, la siderita evidencia un pH alcalino y un 

Eh bajo o negativo (Figura 4.5). 

 

En las muestras tipo IV (BH2-5 (28); BH2-8 (33)) abunda la mineralogía primaria: baritina, 

calcopirita, covelita, ilmenita, magnetita, molibdenita, pirita, además de monacita y rutilo 

accesorios. La muestra BH2-8 (33) apenas presenta schwertmannita y óxidos de Fe como 
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mineralogía secundaria, mientras que la muestra BH2-5 (28) no presenta minerales secundarios. 

Se asume que esta capa, especialmente el sondaje BH2-5 presenta un ambiente con menor 

contenido de agua debido a su cercanía con el Muro 2, lo que minimizaría la alteración 

secundaria y explicaría en parte la preservación de los minerales primarios. 

 

 

Figura 4.5 Diagrama eH--pH del sistema Fe-H2-O-O2-CO2.  Las especies carbonatadas y férricas  

  disueltas son igual a 10
-3

 M. Las especies sólidas en paréntesis se ubican en los  campos 

  de líneas segmentadas solamente. Extraído de Witthemore & Langmuir (1975). 

 

Los horizontes tipo V (BH2-5 (14,5); BH2-5 (43,5); BH2-8 (47,8)) abarcan el total de la 

mineralogía primaria encontrada en todo el tranque (con excepción del hidroxiapatito). Esto se 

entiende debido a su condición de relaves antiguos con poco tiempo de exposición al ambiente 

oxidante superficial. También podría considerarse el factor de que en el período de uso continuo 

del tranque, los desechos contenían una mineralogía de mayor variedad, aunque esto se 
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contradice con lo reciente de la muestra BH2-5 (14,5). La aparición de delafossita (Cu
1+

Fe
3+

O2)  

únicamente en la muestra más profunda y, por lo tanto, más antigua del tranque se entiende 

debido a la naturaleza de esta. Este mineral es un óxido de cobre hierro (Figura 4.6) que se genera 

en los ambientes oxidantes de los túneles de El Teniente, y es soluble en condiciones ácidas. Es 

posible que el grano haya sido depositado en el relave durante el período de implementación del 

circuito alcalino con cal (1931), aunque es más probable que esa capa del tranque haya 

mantenido un ambiente alcalino desde la depositación de este mineral. Con respecto a la 

mineralogía secundaria, esta es dominada por schwertmannita, chalcantita, óxidos de Fe, halita, 

silvita y siderita, aunque la mayoría aparecen únicamente en la muestra BH2-5 (14,5) y sólo la 

halita y la siderita se encuentran en las capas más profundas. Esto señala una heterogeneidad de 

la composición mineralógica pesada dentro de la capa V, lo que no es extraño dada su 

composición arcillosa y extensión volumétrica.  

 

El tipo VI (BH2-8 (46.2)) contiene especies sulfuradas (pirita, covelita, calcopirita, bornita), 

magnetita, además de hidroxiapatito, monacita y rutilo. Esta cantidad de mineralogía primaria se 

explica al igual que en el tipo V, donde la antigüedad del tipo tuvo poco tiempo de exposición a 

la atmósfera. Por otro lado, el único mineral secundario corresponde a silvita, lo que sugiere una 

baja formación de minerales pesados y que se puede relacionar con condiciones de pH neutro a 

básico. Cabe recordar que la silvita no corresponde propiamente tal a un mineral denso, lo que 

hace aún más escasa la evidencia de formación de minerales densos en este tipo de relave. 

 

La muestra tipo VII (BH2-10 (13)) presenta muy poca mineralogía densa. Como minerales 

primarios existen molibdenita, monacita y xenotima, mientras que la mineralogía secundaria se 

encuentra completamente ausente. Los relaves tipo VII forman una parte ínfima del tranque, sin 

alcanzar un 3% del total de las muestras y la información que estos puedan entregar es poca, sin 

embargo, puede asociarse su escasa mineralogía densa a su composición altamente arcillosa. 

 

El análisis por tipo de relave revela una relación inversa entre la cantidad de mineralogía densa y 

la cantidad de arcillas presentes en los horizontes. Además, se nota una clara disminución de la 

mineralogía secundaria en los tipos de relave más profundos, lo que estaría relacionando la 

exposición al ambiente oxidante superficial con la alteración presente en el tranque. 
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   Figura 4.6. Espectro de elementos de un grano de delafossita. Muestra BH2-8 (47,8) grano 17. 

 

4.3 ANÁLISIS DE METALES INFRECUENTES 

 

Dentro de las muestras estudiadas, algunos de los granos minerales presentan trazas de metales (o 

semimetales) poco comunes que podrían ser de importancia, tanto económica como científica. La 

Tabla 4.5 muestra la distribución de los metales en las muestras analizadas.  

 

Plata: este metal se encuentra distribuido casi en la totalidad del tranque y los diferentes tipos de 

relave (exceptuando los tipos I y III). Esto se explica dado que la plata identificada se emplaza 

dentro de los granos de monacita (Figura 4.7), mineral accesorio primario diseminado 

extensamente dentro del tranque. Aun así, hay que aclarar que no todos los granos de monacita 

contienen plata. 

 

Plomo: el plomo aparece en minerales que lo contienen en su fórmula química, como la laurionita 

(PbCl(OH)) y la galena (PbS), pero también se encuentra como traza en algunos granos de 

schwertmannita. Sin embargo, todos estos minerales corresponden a la mineralogía secundaria, lo 

que evidencia una movilidad y sedimentación de este elemento al interior del tranque. Llama la 
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atención el grano contenedor de plomo traza a los 47,8 m de profundidad: una esférula de 

delafossita (Figura 4.8). 

 

 

        Figura 4.7.      Espectro de elementos de monacita con Ag. Muestra BH2-10; 1 (15). 

 

 

Arsénico: destaca que la existencia de este semimetal se limite a los niveles someros del tranque, 

en forma casi total de minerales secundarios (schwertmannita, chalcantita, laumontita). Sin 

embargo, la ausencia de este en los niveles más bajos podría indicar una lixiviación del elemento 

(casual o inducida). La única evidencia de arsénico en profundidad (47,8 m) corresponde a un 

mineral primario (enargita-famatinita). 

 

Antimonio: el antimonio aparece con menor frecuencia, pero más distribuido en la vertical. Se 

presenta como traza en un mineral secundario (chalcantita) a baja profundidad, mientras en 

profundidad se encuentra en la misma especie primaria de sulfosal que el arsénico, dada la 

solución sólida que se genera entre la enargita (Cu3AsS4) y la famatinita (Cu3SbS4) (Figura 4.9). 
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Figura 4.8  Fotomicrografías (BSE y SE) de esférula de delafosita con Pb traza. BH2-8 (47,8). 

 

 

   Figura 4.9. Espectro de elementos de un grano de solución sólida Enargita-Famatinita. Muestra  

  BH2-8; 47,8 (11). 

 

Níquel: si bien el níquel está presente en más de dos tercios de las muestras, un alto porcentaje de 

este se encuentra dentro de granos tecnogénicos (evidenciado por un hábito característico tipo 



54 
 

 
 

fundido, o un  tamaño bastante reducido) que se asocian a residuos de aleaciones de cobre, 

específicamente plata alemana o alpaca (Cu-Zn-Ni) utilizada en algunos componentes de 

maquinaria que podrían haber descartado estas partículas. 

 

Cabe mencionar la presencia de otros metales, como el cobalto, el bismuto y el paladio, los que 

aparecen como trazas a un nivel insignificante y de forma localizada, en granos cuya génesis es 

claramente tecnogénica, por lo que no fueron analizados con detalle. 

 

 Tabla 4.5. Existencia de metales infrecuentes por número de muestra. Los colores señalan la génesis 

  del mineral contenedor: rojo = primario; amarillo = secundario; verde = tecnogénico. 

Tipo de 
relave 

 
 

Número de 
muestra 

 
 

Metal 

A
n

ti
m

o
n

io
 

A
rs

é
n
ic

o
 

B
is

m
n

u
to

 

C
o

b
a

lt
o
 

N
íq

u
e

l 

P
a

la
d
io

 

P
la

ta
 

 P
lo

m
o

 

I BH2-10(6)         

 
II 
 

BH2-10 (1)           

BH2-8 (4,5)         

III BH2-5 (11)         

 
IV 

BH2-5 (28)         

BH2-8 (33)         

 
 

V 

BH2-5 (14,5)         

BH2-5 (43,5)         

BH2-8 (47,8)         

VI BH2-8 (46,2)         

VII BH2-10 (13)         

 

La presencia de casi la totalidad de estos elementos exclusivamente en la muestra más superficial 

(BH2-10 (1)) puede indicar que las condiciones fisicoquímicas del tranque estén generando una 

movilización de estos metales. Si bien la mayoría de estos no son reconocidos como tóxicos 
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(excepción del As y Pb), el hecho de que la frecuencia de estos metales disminuya hacia la 

profundidad puede inferir un factor de cuidado, que este minimizando la movilidad por parte del 

personal a cargo del Barahona N°II, o también una extracción de estos, anterior a su depositación 

en el tranque. 
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5. DISCUSIÓN 

 

De los resultados se concluye que la fracción densa del tranque Barahona N°II posee dos eventos 

genéticos definidos: la depositación de los relaves durante sus años de actividad (constante e 

intermitente; 1929-1936 y post-1936, respectivamente) y los procesos de alteración que han 

ocurrido in situ. Dependiendo de cuál de estos factores genéticos dio origen a los minerales, 

podemos dividirlos en primarios o secundarios. Sumado a esto tenemos una mineralogía terciaria 

que corresponde a las especies formadas a partir de procesos mineros o tecnogénicos. 

 

5.1 FACTORES GENÉTICOS 

 

Teniendo en consideración la existencia de los minerales en diferentes tipos de relave y 

asociándolos con diferentes características geoquímicas podemos deducir un comportamiento 

general del tranque. 

 

En primer lugar, en los primeros años de la historia de la mina El Teniente la extracción, 

concentración y flotación del cobre era “más rigurosa” en la selección de las menas de cobre 

extraídas, priorizando la calcosina (Cu2S) y covelita (CuS), siendo aceptable el descarte de 

algunos sulfuros de cobre con menos ley (calcopirita). A esto se le conoce como el concepto de 

compromiso entre ley y recuperación: que explica que si se aumenta la recuperación del mineral, 

disminuye la ley del producto obtenido y viceversa (Yianatos et al., 1999). Por esto encontramos 

una mayor cantidad de sulfuros de menor contenido de cobre en los niveles más bajos del 

tranque. Sumado a esto, el período de funcionamiento constante del tranque aporto más de 2/3 del 

volumen total, lo que significa que los primeros niveles fueron enterrados a una velocidad mayor 

que la fracción poco profunda, los cuales se vieron menos afectados por un ambiente oxidante y 

flujos superficiales. 

 

En segundo lugar, los niveles superiores han estado expuestos al ambiente oxidante por décadas, 

lo que explica la mayor cantidad de especies alteradas y minerales secundarios encontrados en los 

niveles poco profundos. Entre estos, destaca una oxidación de los minerales ferruginosos, 

encontrándose variadas especies oxidadas y sulfatadas. 
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Además de esta diferencia, también entra en consideración la fuente de la mineralogía: mientras 

que en un comienzo la extracción correspondía a los sectores de mina Bornita, Teniente y 

Fortuna (en su mayoría rocas andesíticas de textura porfídica con sulfuros diseminados), en el 

período de uso intermitente la extracción corresponde a los sectores de mina Teniente y Norte, 

esta última generando una transición de la extracción hacia la zona hipógena del yacimiento, de 

alteraciones potásica y propilítica sobordinada. Húmeres (2017) estima que dicha transición 

ocurre durante 1960, dando paso en 1975 al cambio de circuito de flotación ácido (pH 4,5) a un 

circuito de flotación alcalino (pH 10,5), emplazándose esto entre los relaves de tipo I y III. Con 

respecto a la mineralogía densa, se infiere que el cambio de la fuente de los relaves es la razón de 

la desaparición de la bornita y la galena en las capas someras. 

 

El clima es un factor que afecta las condiciones del tranque. Si bien algunos estudios hablan de 

una sequía en el lugar y de un bajo aporte de agua, este trabajo provee datos que evidencian un 

cambio climático insuficiente para alterar los procesos del tranque (Fig. 1.4, Cap. I).  La cantidad 

de precipitación y las temperaturas promedio no se han visto modificadas de una manera tal para 

hacer una diferenciación impactante. Sin embargo, evidenciamos un cambio del régimen hídrico 

en los últimos años debido a implementaciones de sistemas antropogénicos (canales de relaves y 

reutilización de aguas). Asociamos a estos sistemas el aumento del aporte de Cl en la capa 

superficial del tranque. Por otro lado, la marcada diferencia de precipitaciones entre la estación 

seca y la estación de lluvias otorga a las capas superficiales un período de evaporación y uno de 

aporte hídrico, respectivamente. 

 

El régimen hídrico dentro del tranque de relaves Barahona N° II es una interrogante importante. 

Hasta la fecha, se continúan efectuando estudios para comprender el comportamiento del agua 

dentro del depósito. Un estudio del comportamiento hidráulico (DET, 1994) revela la 

irregularidad del nivel freático para ciertos pozos de extracción (Figura 5.1). Diferentes estudios 

privados (DET, 1997; DET, 2013) registran la columna de agua a una profundidad máxima de 

10,5 o 5 m (respectivamente). Sin embargo, Húmeres (2017) considera una temporada de sequía 

y la existencia de fases solubles (chalcantita, yeso, mica-vermiculita) a profundidades de hasta 

21,2 m como argumento para sugerir que el nivel freático debe alcanzar una profundidad mayor, 
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delimitándolo a los 25 m por coincidir con un cambio granulométrico. Si bien en este estudio no 

se evidencia ningún período de sequía, si se corrobora la existencia de fases solubles hasta los 

14,5 m. Por otro lado, la aparición de haluros en profundidades de más de 40 m manifiesta una 

saturación de sales en dichos horizontes. 

 

 

 Figura 5.1 Comportamiento hidráulico en el tranque Barahona N°II. Datos de 1993 para el pozo  

  PB-2 y de 1994 para el pozo PI-5. 

 

5.2 FACIES GEOQUÍMICAS 

 

El tranque de relaves Barahona N°II alberga más de 90 años de sedimentos, lo que se traduce en 

un largo período de cambios geoquímicos internos. En base a la mineralogía densa encontrada, 

podemos evidenciar una alteración del pH dentro del depósito (Figura 5.2). Mediante la presencia 

de minerales afines a ambientes ácidos (laurionita, schwertmannita, chalcantita) en los horizontes 

menos profundos (4,5 m), podemos asignar un pH en el rango de 2-4,5. A su vez, estos minerales 

muestran un valor Eh positivo de alrededor de 0.5 V. Si bien la ausencia de estos minerales no 

permite un análisis concluyente de estas condiciones, Dold y Fontboté (2001) sugieren el 

incremento del pH hasta valores cercanos a la neutralidad a medida que aumenta la profundidad 
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en los tranques de relave. En este caso, la existencia de carbonatos y haluros en profundidad (47,8 

y 43,5 m, respectivamente) confirma esta aseveración. 

 

 

 Figura 5.2 Diagrama Eh-pH unificando los sistemas pertinentes  en el tranque Barahona N°II.  
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La meteorización de pirita es la principal fuente de generación de drenaje ácido de minas (AMD) 

responsables de la cinética en las reacciones de meteorización y adsorción (Dold y Fontboté, 

2001). Esta sería la responsable del pH ácido dentro del tranque Barahona N°II, que produciría la 

meteorización de los filosilicatos correspondientes a la mineralogía predominante (Húmeres, 

2017). 

 

Desde 1922, de forma paralela a la depositación de los relaves en el tranque Barahona N°II, se 

encuentra en funcionamiento la planta de fundición Caletones, la cual corresponde a una fuente 

de SO2 y arsénico, además de material particulado. Teniendo en consideración la dirección 

noroeste del viento en el área y las ubicaciones tanto del tranque como de la planta de fundición, 

se puede concluir que la emanaciones de la fundición son un factor en la acidificación de la 

superficie del tranque, además de la ya mencionada meteorización de pirita. 

 

Además de un porcentaje de humedad muy elevado en el total del tranque, se supone un rango 

estimado del nivel freático que ronda los 11-25 m de profundidad. Este rango estaría 

condicionado por el aporte de agua natural y antropogénico. En este nivel se presentan 

carbonatos, que si bien se asocian a ambientes alcalinos, pueden coprecipitar con sulfuro de 

hierro donde la reducción del óxido de hierro (III) sea más activa que la del ion sulfato (Coleman, 

1985). Por esto, se concluye que la oxidación de los sulfuros de hierro en la parte superior del 

tranque emite Fe
3+ 

que desciende a este nivel para favorecer la formación de carbonatos. A esto 

podría sumarse una capa superior rica en arcillas que estaría actuando como barrera impermeable, 

minimizando el descenso de agentes acidificadores que modifiquen las condiciones alcalinas. La 

fuente del carbonato probablemente corresponde al contenido de calcita que se encuentra de 

forma abundante en las vetas con mineralización del pórfido. 

 

5.3 APROXIMACIÓN DE EQUILIBRIO MINERAL (AEM) 

 

Existen muchas dificultades en la recolección de relaves in situ: las soluciones muestreadas 

cambian sus características rápidamente al contacto con gases atmosféricos. Además, las 

compañías mineras rara vez otorgan este tipo de datos geoquímicos, debido al impacto que puede 
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generar en estudios medioambientales. Por lo tanto, la AEM puede proveer datos importantes 

para una mejor comprensión de los procesos dentro de los tranques de relaves. 

 

La aplicación de AEM se basa en el cálculo de los Índices de Saturación (IS) para los minerales 

secundarios encontrados o potencialmente ocurrentes en el depósito en diferentes condiciones 

ambientales. Para esto se necesita una conjetura inicial de la composición del líquido parental y 

los posibles factores que la controlan. Los factores más importantes son la temperatura, el pH, 

potencial redox, disponibilidad de gases atmosféricos y mineralización total. Probando con 

diferentes combinaciones de valores para estos parámetros, obtenemos una serie de IS. Los 

valores de 0 para los IS indican condiciones ambientales adecuadas para las asociaciones de 

mineralogía secundaria. Los cálculos de IS se basan en constantes termodinámicas (Energía de 

Gibbs, entalpía, entropía, etc.), por lo que la incertidumbre de estas constantes puede propagarse 

a la incertidumbre de los IS resultantes. Usualmente, la desviación estándar de este índice fluctúa 

entre un 0,2 y un 0,6 (Novoselov et al., 2015). 

 

El tranque de relaves Barahona N°II se caracteriza por temperaturas superficiales entre 5°C y 

25°C con una temperatura media anual de 15°C. Las simulaciones de distribución de 

temperaturas en las columna de relaves (Novoselov & Kelm, 2018) revela que la existencia de 

variaciones significativas ocurre únicamente en la capa superficial hasta los 3 m, y la temperatura 

constante es igual a la temperatura media anual a los 15 m de profundidad. Durante un período 

anterior de explotación, los materiales depositados eran procesados con tecnologías diferentes a 

las actuales. Como resultado, el pH de los relaves ha cambiado de 2-3 a 10-11. Las condiciones 

redox están limitadas por el acceso de oxígeno atmosférico desde la superficies y la disolución de 

la pirita (la Figura 5.3 presenta todas estas condiciones del tranque). Otro factor potencialmente 

determinante en la química de los fluidos coexistentes corresponde a la concentración 

evaporítica, aunque afectaría de mayor forma a los horizontes cercanos a la superficie actual.  

 

Los relaves de tipo I, II y VII son derivados de los mismos líquidos y sólidos, pero en distintas 

condiciones. El tipo I (Figura 5.4) ha sido expuesto a una temperatura constante de 15°C aprox. y 

se determina con un pH de 5,7±0,5 y de un Eh de 60-150 mV.  Esto último evidencia un régimen 

semioxidado con acceso a O2 pero donde también es importante la disolución de pirita. 
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 Figura 5.3 Diagramas de índices de saturación vs pH. Se consideran la temperatura mínima,  

  máxima y media, además de los rangos límites de redox (O2 y pirita). Bar: baritina; Cer:  

  cervantita; Chalc: calcantita; CAp: cloroapatito; Cot: cottunita; CH: crandalita-hinsdalita; FAp:  

  fluorapatito; Fou: fougerita; Gt: goethita; Hal: halita; Lau: laurionita; Sch: schwertmannita; Sen:  

  senarmontita; Sid: siderita; Syl: silvita; Ttn: titanita; Val: valentinita; Wth: witherita. 
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Figura 5.4 Diagrama de IS vs pH para los relaves tipo I. El 

  círculo negro delimita la zona de estabilidad  

  mineral y su incertidumbre asociada. 
  Mh=maghemita. Ver Fig 5.3 para otras abreviaciones. 

 

Los horizontes de tipo II (Figura 5.5) presenta una caracterización definida por el acceso a gases 

atmosféricos (O2, CO2). Se ven afectados por cambios termales significativos (5-25°C) y por una 

intensa evaporación, reflejada en la necesidad de una concentración significativa de los valores 

elementales pertinentes. Este tipo presenta un pH de 3,7±0,5 y de un Eh de 980-1000 mV. 

 

  

Figura 5.5 Diagrama de IS vs pH para los relaves tipo II.  

  Concentración aumentada en 2.000 veces.  
  Gyp= yeso. Ver Fig 5.3 para otras abreviaciones. 
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El tipo III (Figura 5.6) corresponde a la transición de un régimen subaéreo a uno subacuático. La 

temperatura no varía durante el año de los 15°C. La paragénesis de schwertmannita, siderita y 

witherita indica valores neutrales de pH, cercanos al 7,5. La disolución de pirita controla las 

condiciones redox (Eh= -175 mV). Estos horizontes no reciben O2 disuelto, sin embargo, la 

precipitación de minerales carbonatados sugiere acceso a CO2 atmosférico.  

 

 

Figura 5.6 Diagrama de IS vs pH para los relaves tipo III. 
  Ver Fig 5.3 para abreviaciones. 

 

El tipo IV (Figura 5.7) se caracteriza por condiciones similares y una mineralogía secundaria 

determinada por la disolución de pirita primaria. No hay registro de minerales carbonatados. En 

este caso, los horizontes se encuentran constantemente bajo el nivel freático y el transporte de 

CO2 disuelto es reducido. El pH se mantiene cercano a 7,5, mientras que el valor del Eh 

corresponde a -190 mV. 

 

La presencia de chalcantita y haluros en el tipo V (Figura 5.8) requiere una concentración 

evaporítica. Estas salmueras altamente mineralizadas están aisladas de drenajes superficiales y 

parecen haberse mantenido estables por muchos años sin un intercambio con horizontes más 

profundos o someros. El pH del fluido puede identificarse en el punto de intersección entre la 

fougerita y la schwertmannita, correspondiendo a valores de 7,25±0.5. Al contrario de las capas 
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superficiales, la ausencia de minerales de Pb en los relaves de este tipo evidencia un contenido 

menor de este metal. 

 

 

Figura 5.7 Diagrama de IS vs pH para los relaves tipo IV.  
  Ver Fig 5.3 para otras abreviaciones.  

 

El tipo VI coexiste con el tipo V en las mismas profundidades y contiene únicamente silvita. La 

granulometría de este tipo revela una mineralización cuantiosa de arcillas. Al igual que en el caso 

del tipo V, la presencia de KCl requiere una fuerte evaporación que es difícil de conseguir en 

ambientes subsuperficiales. De acuerdo con la intensa concentración necesaria para su 

precipitación, se presume que las sales son un producto del tratamiento de las muestras y no 

corresponden a evidencias de las condiciones del tranque. 

 

El tipo VII representa las capas ricas en arcillas, las que podrían formarse como resultado de la 

penetración de drenajes subsuperficiales relativamente alcalinos y mineralizados. La ausencia de 

minerales carbonatados en estos tres tipos sugiere un pH del fluido menor a 6. La depositación de 

laurionita, crandalita-hindalita y chalcantita (Dold et al., 2003) requiere una concentración 

evaporítica masiva. La presencia de schwertmannita se vincula a la disolución de pirita y revela 

una importante variación en las condiciones redox y la movilidad del Fe en estos horizontes. El 

único mineral secundario encontrado en relaves tipo VII es un óxido/hidróxido de Sb. En base a 
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la solubilidad de los minerales de Sb, este corresponde a Sb(OH)3. Esta fase está cercana a la 

saturación en todas las condiciones de T-pH-Eh consideradas. 

 

  

 

Figura 5.8 Diagrama de IS vs pH para los relaves tipo V. a) Concentración normal.  

  b) Concentración aumentada 10 veces. c) Concentración aumentada 100 veces. 
  Ant= antlerita; Bro= brocantita; Mh= maghemita. Ver Fig 5.3 para otras abreviaciones. 

 

 

Integrando todos los diagramas de los horizontes tipos de relaves, podemos formular un diagrama 

general (Figura 5.9), donde se puede observar la diferencia de condiciones dentro del tranque. 

Podemos determinar un comportamiento heterogéneo de las diferentes capas, y no existe una 

tendencia evidente de ninguna característica en factor de la profundidad. Tanto el tipo I como el 
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tipo II se ven encerrados en áreas debido a que los datos no fueron suficientes para designar 

valores exactos de pH-Eh representativos.  

 

 

Figura 5.9 Diagrama Eh-pH indicando los valores de los diferentes tipos.  

 

Cabe destacar que el tipo II no se encuentra dentro del límite superior natural para el O2, lo que 

simplemente manifiesta la necesidad de una alta concentración del fluido coexistente para 

generar las condiciones genéticas de las muestras correspondientes. Esto se explica por la alta 

tasa de evaporación inferida para este tipo. Los tipos VI y VII no fueron considerados dado su 

escaso y nulo contenido de minerales secundarios densos. 
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5.3 OTRAS CONSIDERACIONES 

 

La mineralogía pesada, si bien es una parte del tranque con poco estudio y revela la existencia de 

nuevas especies (schwertmannita, laurionita), no es representativa por sí sola, tomando en 

consideración que más del 90% de la composición corresponde a minerales ligeros (Alcalde, 

2015). El estudio de la fase densa revela la existencia de elementos metálicos/submetálicos y su 

comportamiento. 

 

El arsénico se concentra en mineralogía secundaria, y podemos extender este comportamiento a 

la fracción menos densa del tranque dado que en el análisis estadístico, el arsénico aumenta su 

valor casi al doble en los tipos de relave II y VII, capas superficiales que tienen contacto con 

fluidos y que se ven afectadas por mineralización secundaria. Además, los tipos III, IV y V se 

ven empobrecidos de este elemento, lo que sugiere la existencia de una movilización hacia las 

capas someras. 

 

La existencia de plata dentro del tranque se limita a una pequeña cantidad dentro de los granos de 

monacita. Si bien no todas las monacitas contienen plata, esta exclusividad y poca movilización 

de la plata puede llegar a ser un factor importante en estudios de concentración del metal. 

 

El plomo también muestra una movilización hacia los minerales secundarios, encontrándose 

enlazado con cloro en los niveles superficiales. Además se presenta como traza en granos de 

schwertmannita, lo que refuerza la idea de que presenta una alta movilidad dentro del sistema. 

 

Tanto el cobre como el molibdeno, los dos metales que se han estudiado para su posible 

extracción desde el tranque, muestran una concentración relativa en los suelos de tipo III. Siendo 

este tipo análogo a la zona oxidada, se infiere que ambos elementos se movilizan desde bajo el 

nivel freático hacia arriba. Por otro lado, fases secundarias de cobre, como la chalcantita, son 

solubles en agua, por lo que si bien estas pueden cristalizar en niveles superiores, eventualmente 

son diluidas y arrastradas hasta esta profundidad. Además, el cobre se concentra en las fracciones 

de mayor y menor granulometría, debido a que el proceso de lixiviación disminuye su eficacia 

para estas fracciones. Aun así, Alcalde (2017) señala un potencial económico del tranque por su 
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contenido de cobre y molibdeno. Actualmente, existen proyectos de minería secundaria que 

estarían extrayendo ambos elementos desde el  tranque, por medios hidráulicos (DET, 2013). 

Existe la posibilidad de que las instalaciones e infraestructuras dedicadas a esto puedan utilizarse 

para considerar otros elementos, pero este trabajo no comprende una evaluación de tal proyecto. 

 

Las tierras raras descubiertas en el tranque de relaves Barahona N°II se encuentran casi en su 

totalidad dentro de minerales primarios, correspondiendo a especies de minerales accesorios que 

se desechan como ganga (xenotima, monacita). Existen fases que presentan lantano y cerio, cuya 

génesis no fue identificada, pero se asume que corresponden a singularidades producto de 

procesos mineros. Este estudio no comprende un análisis cuantitativo que sería de mayor utilidad 

en la determinación de la existencia de una concentración de dichos minerales, sin embargo, 

podemos dejar en evidencia que los REE no presentan una movilidad aparente en ninguna de las 

capas definidas del tranque. 

 

No es posible esquematizar equilibrios estequiométricos generales de las ecuaciones químicas 

que habrían formado los minerales secundarios, esto porque no se encuentra una correlación 

directa entre la desaparición de minerales primarios con la aparición de minerales secundarios. 

Sumado a esto, la mayoría de las especies corresponden a minerales de Cu y Fe, por lo que hacer 

una discriminación es arriesgado. Por otro lado, generar una ecuación que contemple todos los 

minerales sería simplista y poco representativo. Sí podemos estipular que la cantidad de pirita 

dentro del tranque se ve afectada por oxidación, dando lugar a un porcentaje importante de los 

óxidos/hidróxidos de hierro. Las ecuaciones químicas expresadas en este trabajo corresponden a 

reacciones generales que se han estudiado en otros tranques de relave y no deberían ser distintas a 

las que ocurren en el Barahona N°II. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Dado el gran volumen del tranque y su formación antropogénica, su comportamiento dista de ser 

homogéneo. Asumiendo las muestras y los resultados obtenidos como promedios representativos 

de sus respectivos emplazamientos dentro del tranque y sus profundidades, podemos establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

El tranque de relaves Barahona N°II presenta una diferenciación mineralógica densa en términos 

de profundidad, conteniendo la parte somera una mineralogía secundaria abundante y la parte 

profunda mineralogía mayormente primaria. Tanto el cobre como el molibdeno se concentran en 

la parte profunda del tranque en las especies primarias (sulfuradas) y si bien existe una 

mineralización secundaria de cobre, esta no genera una concentración importante debido a la alta 

solubilidad de los minerales. 

 

Los minerales secundarios pesados descubiertos corresponden a especies recurrentes en este tipo 

de ambientes: apatito, chalcantita, schwertmannita, limonita, goethita, halita, silvita, siderita y 

witherita. Encontramos además granos de laurionita, mineral del cual no encontramos registros 

anteriores en tranques chilenos. La existencia de apatito secundario revela una alta movilidad de 

fosfatos, los que están asociados a las especies primarias con mayor contenido de REE. 

 

Los tipos de relaves descritos se emplazan en forma de capas subhorizontales, presentándose una 

intercalación de capas de granulometría fina (<2 μm) y gruesa (>0,5 mm) en profundidad, 

mientras que la parte somera se compone de una gran capa granulométricamente gruesa que 

alberga algunos niveles de finos. Cabe destacar que la mineralización densa se concentra en las 

granulometrías medias-gruesas, ya que la formación de arcillas inhibe la de otros minerales en las 

granulometrías finas. 

 

El potencial de oxidación de los tipos de relaves puede simplificarse como decreciente con la 

profundidad, aunque su comportamiento está ligado a otras condiciones: el contacto con los gases 

atmosféricos y la humedad de los sedimentos juegan un rol fundamental en esto. 
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Aunque en estricto rigor no hay una relación directa y existen otros factores que regulan la 

acidez, el pH de los relaves tiende a aumentar con la profundidad y con el tiempo de 

depositación. Así, en superficie alcanza valores ácidos y se neutraliza a medida que se desciende 

en las capas. La existencia en niveles superficiales (4 m) de elementos como el cloro, bismuto y 

iodo, estaría asociada o al sistema de recirculación de las aguas del tranque o a procesos dentro 

del sistema de lixiviación y concentración del yacimiento. Estos elementos presentan un nulo 

potencial tóxico, por lo que no suponen un problema ambiental para efectos de cierre del tranque. 

Cabe mencionar la captación de plomo que presenta el cloro, lo que podría ser de interés para el 

tratamiento de metales pesados. 

 

El comportamiento del agua dentro del tranque es demasiado variable para poder asumir un nivel 

freático estricto. Esto se debe a la composición altamente arcillosa de algunos horizontes de 

relaves, que estarían actuando como barreras impermeables, sumado a la disposición de las 

granulometrías. A pesar de esto, es evidente la existencia de un fluido superficial y algunos 

depósitos de agua subterránea estancada que se enriquecen en sales al no tener contacto con los 

flujos actuales. Un estudio del drenaje de pie del tranque de relaves podría ser relevante para el 

estudio de la movilidad de metales poco frecuentes (Ag, Pd, Pb, Ni, Mn, Sb, REE), dando claves 

importantes en el comportamiento de estos en depósitos de la misma naturaleza y su posible 

concentración. 

 

El estudio de la fracción densa no aporta datos novedosos para la extracción económica de cobre 

o molibdeno. Sin embargo, manifestamos en este trabajo la existencia de plata dentro de la 

mayoría de los cristales de monacita, lo que podría sumarse al interés económico que posee este 

mineral dado su alto contenido en REE. Podría considerarse la posibilidad de concentrar 

monacita a bajo costo, utilizando las labores de minería secundaria en funcionamiento actual. 
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